
ESTUDIO de calidad, POr Laboratorio Profeco

Entre la cobija y 
el colchón está la suavidad 

que contribuye al buen 
descanso. El Laboratorio 
Profeco sometió a prueba 

33 tipos de sábanas, 
te mostramos cuáles 

fueron los resultados.

a vida transcurre tan aprisa que 
casi nunca reparamos en pensar 
que pa sa mos en ca ma u na 
tercera parte de nuestra vida y, 
au nque no lo pa rezc a ,  la s 
s á ba n a s s on i m p or t a nt e s 
cuando de descansar se trata.
El mercado ofrece un abanico 

enorme, por ello te decimos qué características 
evaluamos para que elijas las que se apeguen a 
tus necesidades.

L

Ficha técnica 
Fecha de realización del estudio

 01 al 24 de noviembre de 2017 

Periodo del muestreo 
26 a 31 de octubre de 2017

Marcas / modelos analizados

16 / 33
Total de pruebas / ensayos

1,716
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Normatividad 
Las normas empleadas como referencia fueron 
las siguientes:
NOM-004-SCFI-2006, Información comercial.
Etiquetado de productos textiles, prendas de 
vestir, sus accesorios y ropa de casa.
Normas mexicanas de la serie A aplicables al 
producto. 

Recomendaciones de 
compra y uso

■ Antes de adquirir un juego de sábanas, verifica 
el tamaño y altura del colchón, y siente la tela.

■ Antes de usarlas, lávalas, porque el polvo y 
la suciedad se adhieren a la prenda durante su 
manipulación y pueden provocar irritaciones o 
molestias en la piel.

■ Antes de lavarlas verifica las instrucciones de 
cuidado para evitar dañarlas.

■ Al lavar tus sábanas por primera vez no 
utilices suavizantes, sólo agua y jabón, ya que 
los suavizantes contienen algunos productos 
que pueden reaccionar con los residuos de 
compuestos utilizados en la fabricación de las 
sábanas y, en lugar de suavizarlas, podrían 
darles una sensación áspera.
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Acabados en tela y confección
 Se analizó que estuvieran libres de defectos 

detectables a simple vista, como decoloraciones o 
manchas, y se comprobó que tuvieran teñido 

uniforme con color homogéneo, que la tela no 
presentara fallas como agujeros, nudos o 

motas. En cuanto a la confección, se 
constató que las costuras fueran 

uniformes, con número constante 
de puntadas de principio a fin y que 

no provocaran fruncidos, 
ondulaciones o deformaciones y 
que fueran simétricas.

Identificación y contenido 
de fibras

Se revisó que el tipo y porcentaje de 
fibras, declaradas por el fabricante en su 

etiquetado, coincidieran con las presentes 
en el producto analizado.

Información al 
consumidor
Se verificó que incluyeran, en 
idioma español, marca comercial, 
descripción de insumos, medidas, 
instrucciones de cuidado, país de 
origen y, para personas físicas o 
morales, el nombre o razón social y 
domicilio fiscal del fabricante o 
importador, información requerida 
en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-004-SCFI-2006, 
Información comercial-Etiquetado 
de productos textiles, prendas de 
vestir, sus accesorios y ropa de casa.

Correspondencia dimensional
Se corroboró que sus dimensiones (largo y ancho) 
correspondieran con las declaradas por el fabricante 
en su etiquetado.

Masa del 
tejido
Evaluada por 
unidad de área 
(cantidad en peso) 
del tejido.

Resistencia a la 
decoloración
Determinada por efectos 
de lavado. 

Número de hilos
Se cuantificaron por unidad de área de la 
tela y se probó que el valor fuera igual al 
declarado por el fabricante en su etiquetado.

Cambio dimensional
Se examinó el encogimiento 
o alargamiento de las 
prendas después de un 
ciclo completo de 
lavado, ya que 
ambos fenómenos 
provocarán 
cambios en el 
ajuste y/o 
presentación 
de la sábana.

Resistencia al uso 
(durabilidad) 
Se analizó la resistencia a 
la tracción (tensión), al 
rasgado y a la abrasión 
(frote, roce) de la tela.
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Se analizaron 33 modelos de sábanas en tamaño prefentente matrimonial (sábana de cajón, una plana y dos fundas 
para almohada):

Tipos de tejido
■ Entre los más comunes para la confección de 
sábanas está el percal, con densidad de 180 o más 
hilos, tejidos sumamente cerrados y que pueden 
ser de algodón 100% o mezclas de algodón con 
otras fibras, como el poliéster, características que le 
permiten obtener un acabado terso y fresco al tacto.

■ El mismo tipo de tejido pero con una densidad de 
hilos menor, llamada muselina, se utiliza también 
para la confección de sábanas, generalmente 
de menor precio, en las cuales, por lo regular los 
fabricantes no están interesados en indicar ni el 
nombre de la tela ni el número de hilos presentes.

9 
de algodón,

20 
de poliéster,

4 
de 50% 

algodón y 50% 
poliéster.

$1,850
fue el costo máximo 

que se registró;

12% 
son de importación 

y el resto son 
nacionales.



DALFIORI
JS TARENTO / Matrimonial / 100% 
ALGODÓN / 300 HILOS / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.64
1.91
0.80

2.11
1.37
0.51

No. de hilos verificado 302

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Pesada B E

HOME LINE 
HOGAR
 NL 10501-K / KING SIZE / 100% 
ALGODÓN / 180 HILOS / China

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.70
2.00
1.03

2.53
2.32
0.50

No. de hilos verificado 142

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Ligera MB B

MEMBER'S MARK
FRANELA, 7500462743444 / 
MATRIMONIAL / 100% ALGODÓN / NI* / 
México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.54
2.56
0.80

2.06
2.02
0.51

No. de hilos verificado 69

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy 
pesada S MB

KIRKLAND 
SIGNATURE
/ CANVAS 136569 / QUEEN / 100% 
ALGODÓN / 540 HILOS / India

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.81
1.97
0.83

2.33
1.55
0.53

No. de hilos verificado 538

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Pesada MB MB

MEMBER'S MARK
887719039145 / MATRIMONIAL / 100% 
ALGODÓN / 450 HILOS / India

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.44
1.91
0.83

2.19
1.38
0.52

No. de hilos verificado 447

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Pesada MB B

HAUS
DAKOTA / Matrimonial / 100% ALGODÓN 
/ NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.56
3.16
0.78

2.22
2.50
0.51

No. de hilos verificado 145

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Media S B

HOME
INSPIRATION
 REVERSIBLE / KING / 100% ALGODÓN / 
300 HILOS / India

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.77
2.00
1.03

2.64
2.42
0.52

No. de hilos verificado 300

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Media MB MB

SPRING AIR
NATURAL COMFORT / INDIVIDUAL / 
100% ALGODÓN / 144 HILOS / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.33
2.45
0.79

1.69
1.57
0.51

No. de hilos verificado 147

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Media B B

SCALA
SATEEN / MATRIMONIAL / 100% 
ALGODÓN / 230 HILOS / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.51
2.80
0.78

2.21
2.18
0.50

No. de hilos verificado 236

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Pesada MB MB

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global Evaluación

Global

MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500462228491 / MATRIMONIAL / 100% 
MICROFIBRA DE POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.27
2.25
0.73

1.73
1.76
0.51

No. de hilos verificado 160

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E E

Evaluación
Global

KAROJ IDEAS
MICROFIBRA / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.53
2.56
0.79

2.10
2.07
0.50

No. de hilos verificado 179

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Ligera E MB

Evaluación
Global

MAINSTAYS
 MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
750046228460 / MATRIMONIAL / 
100% MICROFIBRA DE POLIÉSTER / 
NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.28
2.26
0.73

1.78
1.75
0.52

No. de hilos verificado 157

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

Evaluación
Global

E

  Excelente      Muy bien      Bien      Suficiente       Deficiente

CALIFICACIONES

• Todos los productos cuentan con la Información al consumidor completa.
• Identificación y contenido de fibras (verificado) todos 100% algodón 
• Los acabados en todos los productos son de excelente

• Todos los productos cuentan con la Información al consumidor completa.
• Identificación y contenido de fibras (verificado) todos 100% poliéster
• Los acabados en todos los productos son de excelente excepto la marca 
Dreams con calificación de Bien

Marca / Modelo / Tamaño / % de Fibras / No. de Hilos / Origen

MARCA / Modelo / Tamaño / % de Fibras / No. de Hilos

Nota: NI★ = no indica Nota: NI★ = no indica

ESTUDIO de calidad, POr Laboratorio Profeco
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$1,849.00

Precio $1,021.97

Precio

$1,359.20

Precio
$599.00

Precio

$544.50

Precio

$1,576.03

Precio

$300.00

Precio

$1,039.00

Precio $999.00

Precio

$559.20

Precio
$169.00

Precio $169.00

Precio



MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500462228439 / MATRIMONIAL / 100% 
MICROFIBRA DE POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.29
2.27
0.73

1.76
1.77
0.51

No. de hilos verificado 154

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera MB MB

Evaluación
Global

MEMBER'S 
MARK
MICROFIBRA, 7500462091095 / 
MATRIMONIAL / 100% POLIÉSTER / NI★ / 
México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.65
2.61
0.81

2.07
2.07
0.50

No. de hilos verificado 157

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Ligera E MB

Evaluación
Global

MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613329 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.22
2.23
0.69

1.90
1.81
0.47

No. de hilos verificado 142

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

Evaluación
Global

MAINSTAYS
MICROFIBRA EXTRA SUAVE, 
7506308703009 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER /NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.32
2.33
0.74

1.89
1.79
0.50

No. de hilos verificado 136

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613312 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.21
2.23
0.69

1.88
1.81
0.53

No. de hilos verificado 140

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy Ligera E MB

Evaluación
Global

Evaluación
Global

MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613527 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.27
2.23
0.72

1.91
1.81
0.48

No. de hilos verificado 145

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

Evaluación
Global

MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500462532420 / MATRIMONIAL / 100% 
MICROFIBRA DE POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.28
2.27
0.73

1.78
1.77
0.51

No. de hilos verificado 160

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy Ligera E MB

Evaluación
Global

MAINSTAYS
MICROFIBRA EXTRA SUAVE, 
7506308703061 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.32
2.33
0.75

1.87
1.78
0.49

No. de hilos verificado 135

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

Evaluación
Global

MAINSTAYS
 MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613558 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.25
2.23
0.71

1.88
1.80
0.48

No. de hilos verificado 144

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

MAINSTAYS 
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613305 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.26
2.23
0.74

1.87
1.80
0.51

No. de hilos verificado 143

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613541 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.25
2.22
0.71

1.88
1.81
0.48

No. de hilos verificado 139

Resistencia a la 
decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E B

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

  Excelente      Muy bien      Bien      Suficiente       Deficiente

CALIFICACIONES

MARCA / Modelo / Tamaño / % de Fibras / No. de Hilos

Nota: NI★ = no indica Nota: NI★ = no indica

ESTUDIO de calidad, POr Laboratorio Profeco
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Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.45
2.43
0.95

2.30
2.34
0.49

No. de hilosverificado 152

Resistencia a la 
Decoloración E

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy Ligera MB B

Evaluación
Global

HOME LINE 
HOGAR
JACQUARD / KING SIZE / 100% POLIÉSTER 
(MICROFIBRA) / NI★ / México

$149.00

Precio
$369.00

Precio

$169.00

Precio

$169.00

Precio
$164.00

Precio
$149.00

Precio

$149.00

Precio

$269.00

Precio
$164.00

Precio

$144.00

Precio
$149.00

Precio
$144.00

Precio



Evaluación
Global

DREAMS
GEOMETRICO / Matrimonial / 100% 
POLIÉSTER (MICROFIBRA) / NI* / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.20
2.26
0.70

1.89
1.91
0.49

No. de hilos verificado 142

Resistencia a la 
decoloración S

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

Acabados *B

HOMETEX
HTD / MATRIMONIAL / 100% POLIÉSTER / 
NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.32
2.34
0.73

1.84
1.80
0.48

No. de hilosverificado 137

Resistencia a la 
decoloración S

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E E

BIANCO
PERCAL / Matrimonial / 
50% ALGODÓN 50% 
POLIÉSTER / 180 HILOS / 
México

JORDACHE HOME
NI★ / MATRIMONIAL / 
50% ALGODÓN 50% 
POLIÉSTER / 144 HILOS / México

HOMETRENDS
7506179033106 / 
MATRIMONIAL / 50% 
ALGODÓN 50% 
POLIÉSTER / 180 HILOS / México

HOME DREAMS 
COLLECTION
 K.S. PLUS / KING SIZE / 50% 
ALGODÓN 50% POLIÉSTER / 
144 HILOS / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.60
2.78
0.76

2.13
2.17
0.51

Acabados E

Identificación y contenido de 
fibras (verificado) 51.36% algodón /48.64% poliéster

No. de hilos verificado 188

Resistencia a la decoloración MB

Masa de la tela Cambio 
dimensional Durabilidad

Media MB MB

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.44
2.40
0.75

1.95
1.90
0.48

Acabados B*

Identificación y contenido de 
fibras (verificado) 52.92% algodón / 47.08% poliéster

No. de hilos verificado 147

Resistencia a la decoloración E

Masa de la tela Cambio 
dimensional Durabilidad

Media MB MB

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.28
2.32
0.75

1.86
1.79
0.49

Acabados E

Identificación y contenido de 
fibras (verificado) 50.41% algodón / 49.59% poliéster

No. de hilos verificado 176

Resistencia a la decoloración MB

Masa de la tela Cambio 
dimensional Durabilidad

Ligera MB MB

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.43
2.41
0.94

2.51
2.42
0.48

Acabados D**

Identificación y contenido de 
fibras (verificado) 50.70% algodón / 49.30% poliéster

No. de hilosverificado 175

Resistencia a la Decoloración E

Masa de la tela Cambio 
dimensional Durabilidad

Media MB MB

MEMBER'S 
MARK
FLEECE, 7500462891909 / MATRIMONIAL / 
100% POLIÉSTER / NI★ / México

MAINSTAYS
/ MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613299 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.58
2.56
0.82

2.04
2.02
0.49

No. de hilos verificado 25 columnas, 
36 pasadas

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy 
pesada E E

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.26
2.22
0.72

1.89
1.81
0.47

No. de hilos verificado 138

Resistencia a la 
decoloración MB

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

MAINSTAYS
MICROFIBRA SUPER SUAVE, 
7500996613589 / MATRIMONIAL / 100% 
POLIÉSTER / NI★ / México

Dimensiones

Prenda
Verificado (m)

Largo Ancho

Plana
Cajón
Funda

2.27
2.22
0.70

1.89
1.80
0.48

No. de hilos verificado 137

Resistencia a la 
decoloración B

Masa de la 
tela

Cambio 
dimensional Durabilidad

Muy ligera E MB

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Evaluación
Global

Notas  
*Presentaron costuras 
irregulares y onduladas en 
sus dobladillos lo que 
produce un mal acabado de 
la sábana.

Evaluación
Global

• Información al consumidor 
completa.
• Identificación y contenido de fibras 
(verificado) 100% poliéster.
• Los acabados son de excelente.

  Excelente      Muy bien      Bien      Suficiente       Deficiente

CALIFICACIONES

• Todos los productos cuentan con la Información al consumidor completa • Identificación y contenido de fibras (verificado) todos 
50% algodón y 50% poliéster • Los acabados en todos los productos son de excelente excepto la marca Jordache Home, que calificó 
como Bien, y la Home Dreams Collection, que calificó como Deficiente.

Notas 
*Presentaron costuras irregulares y onduladas en sus dobladillos lo que produce un mal acabado de la sabana.
**Utiliza los extremos de la tela (orillo) para ahorrarse el dobladillado de la sábanas.

MARCA / Modelo / Tamaño / % de Fibras / No. de hilos

MARCA / Modelo / Tamaño / % de 
Fibras / No. de Hilos

MARCA / Modelo / Tamaño / % de Fibras / No. de hilos

Evaluación
Global

Nota: NI★ = no indica
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■ Todas las muestras analizadas 
presentan completa la información 
requerida en la norma NOM-004-
SCFI-2006.

■ En la verificación dimensional de las 
sábanas, 3 modelos tienen variaciones 
superiores a 3% en lo que respecta a las 
dimensiones de las fundas de almohada y 
la DALFIORI JS TARENTO, que indica 
que su sábana plana es de 2.80 m de 
largo, cuando en realidad es de 2.64 m.

■ Respecto de los acabados en tela y 
confección, se observó que la mayoría 
de las prendas calificó como Excelente; 
sólo los modelos DREAMS 
GEOMETRICO 100% Poliéster 
(Microfibra) y JORDACHE HOME 
presentaron costuras irregulares y 
onduladas en sus dobladillos, lo que 
produce mal acabado de la sábana, y la 
HOME DREAMS COLLECTION K.S. 
PLUS, que utiliza los extremos de la tela 
(orillo) para ahorrarse el dobladillado.

■ Referente al número de hilos, los 
modelos analizados van de 61 a 540 
hilos, entre más alto sea, la apariencia 
de la tela es mejor (ver tablas).

Todas las muestras están 
confeccionadas en telas de 
tejido de calada, a excepción de 
MEMBER'S MARK FLEECE 
7500462891909, 100% 
poliéster, que está hecha en 
tejido de punto.

■ En la evaluación de durabilidad se 
observó que la pérdida de masa debida al 
frote o al roce no es muy alta, pero en 

resistencia del tejido a la tracción y al 
rasgado, los modelos HOME LINE 
HOGAR JACQUARD y MAINSTAYS 
MICROFIBRA SUPER SUAVE 
7500996613541 obtuvieron las 
evaluaciones más bajas en ambos 
rubros. De forma global, fue de 
Excelente a Bien.

■ En la decoloración, todas 
presentaron resistencia de Muy 
Buena a Excelente, excluyendo a 
MAINSTAYS MICROFIBRA SUPER 
SUAVE 7500996613589, que calificó 
como Buena, y DREAMS 
GEOMETRICO y HOMETEX HTD, que 
obtuvieron evaluación de Regular.

En la identificación y contenido de fibras se detectó que todos los 
modelos analizados presentan el tipo y contenido de fibras indicados 
por el fabricante en su etiquetado.

■  En cuanto a la masa de la tela, un poco más de la mitad de las 
muestras analizadas pueden considerarse muy ligeras, pero 
también hay un par que pueden catalogarse como pesadas y 
serían las marcas MEMBER'S MARK, FRANELA 
7500462743444 100% algodón y la FLEECE 
7500462891909 100% poliéster. Sobre la masa de la tela, 
de acuerdo con su peso (gramos/metro cuadrado), se dividieron 
en muy ligeras, ligeras, medias, pesadas y muy pesadas.  

■ En el cambio dimensional, 60% de las muestras presentan 
encogimiento o alargamiento no perceptibles a simple 
vista, por lo que calificaron de Muy Bueno a Excelente. Las 
marcas DALFIORI JS TARENTO y SPRING AIR NATURAL 
COMFORT, calificaron como Buenas, ya que presentaron 
encogimiento perceptible, mientras que HAUS DAKOTA y 
MEMBER'S MARK FRANELA 7500462743444 dieron los 
mayores encogimientos y su evaluación fue de Regular.
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