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ELLABORATORIO
PROFECO INFORMA

Son parte de la vida cotidiana de aquellos que

tienen hijos, son practicos y muy utiles; no
obstante, es un producto no respetuoso con
el medio ambiente. El Laboratorio Nacional
de Proteccion al Consumidor los evalud. Te
informamos qué encontrd de estas prendas.

e calcula que al afio un bebé utiliza alrededor de dos mil pafiales, lo
que significa un grado de contaminacion preocupante ante la mala
disposicion final de estos desechos.

La evolucion de estos productos ha sido constante y los pafiales
de hoy satisfacen la necesidad basica para la cual fueron concebi-
dos. Las grandes empresas investigan y desarrollan productos cada vez mas
comodos, compactos y que sean, en lamedida de lo posible, amigables con el
medio ambiente.

ElLaboratorio Nacional de Proteccion al Consumidor analizo estas pren-
das para orientarte adecuada y oportunamente en tu decision de compra.
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Se examinaron 30 modelos de 21 de las principales marcas de pafiales de-
sechables parabebe que se comercializan en nuestro pais. Se tomo como re-
ferencia el pafial para nifio etapa 4 y/o grande, recomendado para bebés con
un peso de 9ai13kg. Cadapafial se sometio a12 diferentes pruebas cuyos re-
sultados se agrupan en los siguientes rubros:

Informacién al consumidor.- Se
verifico que los datos que osten-

ta el empaque de los pafiales fuera
veraz, comprobable y que no indujeraaerror |

conrespecto alanaturalezay caracteristi-
cas del producto, ademas de que presentara
la informacion requerida en la normatividad
nacional vigente en idioma espafiol.

Acabados y confeccién.- Se verifi- |
co visualmente la presentacionde

las prendas y que estuvieran libres

de defectos detectables a simple vistay/o
contaminacion.

Porcentaje de distribucién.- Des-

pués de 3 descargas de orina simu- |

ladas sobre el absorbente del pa-
fial, se midid la distribucion del liquido, en
sentido longitudinal del mismo, visualizan-
do conello la efectividad del disefio de sus
canales interiores de distribucidn, ya que un
buen disefio, permitira que se ocupe el total
del material absorbente antes de que se sa-
ture el lugar por donde entra la descarga de

orina, permitiendo una mejor y mayor absor- |

cion, minimizando su regreso, lo cual, man-

tendrd al bebé seco por mas tiempo. JPter

Verificacion dimensional.- Se

cuantifico la longitud maximay mi-

nima que permite la cintura del pa-
fial cuando sus cintas se colocany fijanenla
cinta frontal disefiada para tal efecto, ade-
mas, se midieron otras caracteristicas del

te media (mm), dimensiones exteriores y di-
mensiones del nicleo (cojin) absorbente.

Rl
2

Contenido neto.- Sereviso que la

cantidad de pafiales contenida en

elempaque correspondieraaloin-
dicado en su etiquetado. BRI

fffff

Velocidad de absorcién:- Sede-
termind larapidez de absorcion de
los pafiales desechables, simulan-

pafial, tales como: peso (g), espesor en la par- . do las condiciones de uso normal a las cuales
. estan expuestos. Por ejemplo, a las descar-

. gas de orina de un bebé de forma consecu-

. tivaen periodos de tiempo regular, que le

- permiten al pafial absorber la orina sin escu-
i rrimientos fuera delmismo hasta antes de

i que se sature sumaterial absorbente.

Regreso de humedad.- Se cuanti-

ficd la cantidad de orina que des-

pués de una descarga, puede ser
liberada del absorbente del pafial, produ-
ciendo un escurrimiento afuera del mismo,
como puede ocurrir por la presion ejercida
sobre este como resultado de un cambio de
posicion del bebé durante su uso. , 0

.

-

" Determinacién del pH.- Se esta-

blecio de forma directa la acidez

o alcalinidad (pH) del material que
constituye el pafial, dato que es importan-
te, ya que al hidratarse (absorber liquido),
elregreso de humedad mezclado coneste |
material puede provocar irritacion en la piel '
del bebé. |

Sujecion de las cintas.- Se midio

la fuerza necesaria que debe apli-

car elusuario en las cintas de los
pafiales para desprenderlas del area disefia-

i dapararetenerlas, ya sea, durante su ajuste
o cambio, para brindar en todo momento una
sujecion confiable al bebé, asi como también
: severifico laresistencia al esfuerzo longitu-
. dinal que ocurre cuando el pafial queda de-
masiado ajustadoy el bebé, con el vientre,

. fuerza la sujecion hasta que se sueltao se

desprenden las cintas del cuerpo del pafial,
con el pafial seco, o no.

Resistencia de las cintas al es-

fuerzo longitudinal.- Se cuantifi-

o la tension maxima que las cintas
del pafial pueden resistir hasta antes de su
desprendimiento del cuerpo del pafial.

o Capacidad de absorcién total.- Se
% calculé la cantidad de orina maxi-
ma que el pafial como producto
terminado es capaz de retener como resul-
tado de la saturacion del total de sumaterial
absorbente.

Resistencia a la traccion en seco
y en himedo.- Se midid la elonga-
cidn maxima que soporta el mate-

rial de la cintura, antes de la ruptura o des-

. prendimiento de las cintas y/o del cuerpo

- del pafial, simulando la fuerza ejercida por el
. vientre del bebé cuando el pafial ha queda-

i doforzado en su ajuste. Esta prueba se rea-

lizé en una muestra de pafiales nuevos, to-

i talmente secosy en una muestra de pafiales
. himedos, alaalturade lacinturaenelarea
- delascintas.
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Pafiales
para bebé

o o

Marca, modelo, etapay
presentacién

Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Incompleta (n) Completa
Acabados Sindefectos Sindefectos Sin defectos Sindefectos Sindefectos Sindefectos Sindefectos Sindefectos Sindefectos Sindefectos
Velocidad de absorcién E B MB B B S MB B B B
Regreso de humedad MB E E MB E E MB MB MB MB
Porcentaje de distribucion MB S MB B S S S P S B
Capacidad de absorcién total E MB B MB E E B MB MB B
Resistencia de las cintas al
esfuerzo longitudinal ° £ > E B M8 M8 M8 M8 MB
Resistencia de sujecién de
las cintas P E S E S E P B B MB
Fuerza de adherencia de las
cintas en seco MB3 E23 B3 MB1 B3 B3 E13 MB1 MB1,2,3 MB1,2,3
Fuerza de adherencia de las
cintas en himedo MB1,3 B1 MB3 MB1,3 S3 S3 MB1,3 MB1,2 S1 E13
Peso (g) 324 333 342 302 364 375 338 372 369 326
Largo 466 461 471 463 462 461 473 476 458 458
Cintura minima 497 449 521 403 410 433 483 445 427 423
Cintura méxima 56.0 579 582 538 56.0 541 58.0 573 573 56.0
Cintas de sujecién (ancho) 33b 38a 33b 35b 35b 44a 41b 32b 39a 34b
Extension de cintas 59c 9.2c 8ic 88¢c 8ic
Largo 355 363 30.9 377 363 36.6 371 378 372 373
Ancho 10.2 99 91 10.0 83 10.0 80 10.0 98 95
Caracteristicas b,cefgim afil b,c.hkl b,i,m b,cfhl afim b,cfgil b,cfil afikm b,fijkm
Evaluacién Global de Calidad 3 MB |  MB | MB ] MB | MB | MB | MB | MB . me
Precios promedio de pariales
Si?_lsdeacdh;sb(ljisl\elz;?ct:)e\/b omietro. | $215.00 $125.00 $205.90 $97.90 $119.00 *$189.50 * $879.00 $175.00 $219.20 $112.00
politana, Acapulco y Cancin

Precios recopilados del 6 al 10 de mayo de 2019. *Precios recopilados el 1de octubre de 2019.
CARACTERISTICAS Y ATRIBUTOS INFORMACION AL CONSUMIDOR
a- Cintas de fijacién elastica. n-No presentala leyenda que indique el CALIFICACIONES
b.- Cintas de fijacion rigida. “pals de origen”.
c- Cintas de fijacion con extension eldstica. E E=Excelente
d.- Cintas de fijacién con extensién rigida.
e.- Refuerzo de micro-gancho en cinta sujetadora y felpa. m MB=Muy Bueno
f- Elastico en espalda. NOTAS
g- Barrera antiescurrimiento en espalda. E B=Bueno
h.- Corte con elastico rectangular. (1)- Rotura de cinta
i- Corte con elastico ergonomico. (2)- Rotura de cuerpo S=Suficiente
j- Doble barrera antiescurrimiento. (3)- Despegado de cinta
k- Indicador de humedad. (4).- Declara disefio anatémico n P=Pobre

- Ancho de cinta sujetadora mas ancha que el ancho de la cinta de fijacion.
m.- Ancho de cinta sujetadora igual al ancho de la cinta de fijacion.
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Pafiales
para bebé

Marca, modelo, etapay
presentacion

Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa
Acabados Sindefectos Sin defectos Sindefectos Sin defectos Sindefectos Sin defectos Sindefectos Sin defectos Sin defectos Sindefectos
Velocidad de absorcion B B B S B B B S B s
Regreso de humedad E MB B MB E B B E E MB
Porcentaje de distribucion S S S MB B B B S E 5
Capacidad de absorcién total B B MB B B MB B B S MB
Resistencia de las cintas al MB MB MB £ S MB S B B MB
esfuerzo longitudinal
Resistencia de sujecion de
las cintas E MB B E S P MB 5 5 B
fi‘:ﬁ;zsaee‘esae‘igere“c‘a delas MB1,3 MB1,2 St MB1,3 B1 B1,2 MB1 B1 B3 S13
Fuerza de adherencia de las
cintas en himedo > 4= B E1 MB1 S1 B1 B12 B13 P13
Peso (g) 32 31 337 298 327 325 312 378 299 339
Largo 466 47.0 465 467 472 470 472 46.0 475 46.4
Cintura minima 380 381 483 489 507 484 459 527 503 507
Cintura maxima 480 480 57.0 587 57.7 579 591 627 603 59.6
Cintas de sujecién (ancho) 33b 33b 35b 33b 33b 33b 32b 40b 32b 35b
Extension de cintas 85¢ 84c 92c 59¢ 6.4c 68¢c 96¢ 85¢
Largo 382 381 36.1 350 312 373 369 35.0 308 355
Ancho 85 85 82 80 93 102 10.0 10.4 10.0 8.0
Caracteristicas b, fil b, fil b,c.fhl b,c.fhl b,c.hkl bcefgil b,cfil b,cfil b,ch k!l bc.fhjl
Evaluacién global de calidad MB B B B ] B B B B B B
Precios promedio de paiales
Sﬁsd%%heasbéf,\ﬂaé;?ffﬁfoﬂﬁfetro_ $109.18 $109.00 $153.29 $119.00 *$499.00 $129.00 $99.00 $126.90 #$799.00 $148.64
politana, Acapulco y Cancun.

Precios recopilados del 6 al 10 de mayo de 2019. *Precios recopilados el 1de octubre de 2019.

CARACTERISTICAS Y ATRIBUTOS INFORMACION AL CONSUMIDOR

CALIFICACIONES

E=Excelente

MB=Muy Bueno

a- Cintas de fijacion elastica.

b.- Cintas de fijacion rigida.

c.- Cintas de fijacion con extension elastica.

d.- Cintas de fijacién con extensién rigida.

e.- Refuerzo de micro-gancho en cinta sujetadora y felpa.
f- Elastico en espalda.

n.-No presenta la leyenda que indique el
“pals de origen”

NOTAS

BEOBHA

g- Barrera antiescurrimiento en espalda. B=Bueno
h.- Corte con elastico rectangular. (1)-Rotura de cinta
i Corte con elastico ergondmico. (2)- Rotura de cuerpo S=Suficiente
jk P((th')le(lj)ar:jer?] antlzscdurrlmlenta (3)- Despegado de cinta
-~ Indicador de humedad. (4).- Declara disefio anatémico P=Pobre

- Ancho de cinta sujetadora mas ancha que el ancho de la cinta de fijacion.
m.- Ancho de cinta sujetadora igual al ancho de la cinta de fijacion.
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Pafiales
para bebé

Marca, modelo, etapay
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Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa Completa
Acabados Sin defectos Sin defectos Presenta manchas Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos Sin defectos
Velocidad de absorcién B B S B S MB B B P P
Regreso de humedad E B MB E B E B S P P
Porcentaje de distribucion E B S B MB MB S B B S
Capacidad de absorcion total S B MB P S P S P S B
Resistencia de las cintas al B S S MB MB p S B MB S
esfuerzo longitudinal
Resistencia de sujecion de
las cintas S B P B B P P S S P
Fuerza de adherencia de las
cintas en seco o1 B3 523 B E13 P3 MB1,3 B3 MB1 S3
Fuerza de adherencia de las
cintas en himedo s MB3 P1 B13 MB1 P3 MB3 513 B1 S13
Peso (g) 327 309 325 30 286 266 366 296 293 286
Largo 473 463 468 473 455 47.0 46.7 47.0 475 46.3
Cintura minima 525 418 505 497 403 487 476 46.0 46.0 46.4
Cintura maxima 60.0 545 5838 59.7 523 597 595 573 578 54.2
Cintas de sujecion (ancho) 33b 34b 34b 33b 34b 30b 40b 32b 32b 34b
Extension de cintas 9.4c 6.4c 9.0c 76¢ 87c 6.3d 78¢ 6.3d
Largo 310 379 375 308 371 303 371 365 369 374
Ancho 92 88 95 93 9.4 9.2 80 10.0 100 98
Caracteristicas b.ch k!l b.fil b,c,fh,l b,ch,l b,f.i,k,m b,ch,l bcfgim b,d fi,m b,cfim b,d fhl
Precios promedio de paiiales
e e oo o | *$387.71 £109.00 $136.00 $115.90 *$16.91 | *$1189.00 $209.00 $199.90 $99.00 $120.00
politana, Acapulcoy Cancun

CARACTERISTICAS Y ATRIBUTOS

a- Cintas de fijacion elastica.
b.- Cintas de fijacion rigida.

c.- Cintas de fijacion con extension elastica.

d.- Cintas de fijacién con extensién rigida.

e.- Refuerzo de micro-gancho en cinta sujetadora y felpa.

f- Elastico en espalda.

g- Barrera antiescurrimiento en espalda.
h.- Corte con elastico rectangular.

i- Corte con elastico ergonomico.

j- Doble barrera antiescurrimiento.

k- Indicador de humedad.

- Ancho de cinta sujetadora mas ancha que el ancho de la cinta de fijacion.

m.- Ancho de cinta sujetadora igual al ancho de la cinta de fijacion.

INFORMACION AL CONSUMIDOR

n.-No presenta la leyenda que indique el
“pals de origen”

NOTAS

Precios recopilados del 6 al 10 de mayo de 2019.

CALIFICACIONES

(1)- Rotura de cinta

(2).- Rotura de cuerpo

(3).- Despegado de cinta

(4).- Declara disefio anatémico

BEOBHA

B=Bueno
S=Suficiente
P=Pobre

E=Excelente

MB=Muy Bueno

*Precios recopilados el 1de octubre de 2019.



12

Con lo mejor de [a REVISTA DEL CONSUMIDOR

NORMATIVIDAD

Para la realizacion del presente
estudio se tomaran como
referencia las siguientes
Normas Mexicanas.

“Productos preenvasados -
Contenido neto - tolerancias y
métodos de verificacion!

“Informacion comercial - Decla-
racion de cantidad en la etique-
ta - Especificaciones’

“Informacion comercial -
Disposiciones generales para
productos’

“Industria textil-No Tejidos-
Pafiales-Determinacion del
regreso de humedady veloci-
dad de absorcion en panales
desechables para bebeé-Méto-
do de prueba’

“Industria Textil - Auxiliares
absorbentes de orina - Parte1
- Ensayo en producto
completo’

“Industria Textil -Determinacion
del pH del extracto acuoso-Par-
te 2-pH de pafales y toallas hi-
%iénicas desechables-Método

e prueba’

Periodo de analisis:
7 de febrero al 3 de
mayo de 2019.

Periodo de muestreo:
7 de febrero al 8 de
marzo de 2019.

Pruebas realizadas:

2,310

gy N |
4//

En el afio 2000, Absormex, una

empresa mexicana, fabricé el primer
pafial biodegradable del mundo.



® En lo referente a la informacion al consu-
midor, Babyplay Ultrasec, no presenta en
su empaque la leyenda que indique el “pals
de origen” requerido por la norma, por su
parte, las demas muestras analizadas cum-
plen con la normativa nacional vigente.

® En cuanto a la velocidad de absorcion, el
mejor desempefio lo obtuvo HUGGIES Ul-
tra Confort, califico con“E’, y su velocidad
de absorcion es superior a 2.86 centimetros
clibicos por segundo (cm?3/s), seguido, no de
tan cerca, por KIRKLAND Signature Pre-
mium y los modelos de Pampers, Pure pro-
tection y Baby-dry, con velocidad promedio
de absorcién de 2 cm3/s, por lo que califi-
caron como MB. La velocidad de absorcion
mas baja la presentaron los paiales Baby-
sec flexi protect y Kleen Bebé Absorsec ul-
tra, los cuales calificaron como “Pobre”

® Alrespecto del regreso de humedad, los
mejores pafiales no presentaron unregre-
so de humedad superior a 0.36 ml, entre los
cuales estan Pampers: Swaddlers, Swadd-
lers Overnights, Swaddlers Sensitive, Pure
Protection, Cruisers y Baby-dry, ademas de
Baby Soft PREMIUM BABY DIAPERS, Ne-
nuco, Parent 's Choice, Chicolastic Classic
y Smiles By Baby Essentials; el regreso de
humedad mas alto, por arriba de los 9.9 ml,
lo obtuvieron los pafiales Babysec flexi pro-
tect y Kleen Bebé Absorsec ultra, los cuales
calificaron como “Pobre”

® En acabados y confeccidn, Kleen Bebé
Comodisec, tiene manchas, probablemente
causadas por el aroma que se incluye enla
fabricacion del producto. Los otros, estan
libres de defectos detectables a simple vis-
tay tienen buenos acabados.

@ En cuanto al porcentaje de distribucién
los panales que presentan el mayor porcen-
taje de distribucion, fueron: Pampers swa-
ddlers y swaddlers sensitive y, e que pre-
sento el porcentaje de distribucion mas bajo
fue: Soft Dreams, obteniendo una califica-
cion de “Pobre” en este rubro.

i

@ Respecto a la capacidad de absorcion, los
pafiales que fueron capaces de retener una
mayor cantidad de liquido fueron: Nenuco,
HUGGIES Ultra Conforty Parent s Choice,
mientras que los que presentaron la capa-
cidad mas baja fueron: Angelim y Pampers
Cruisers y baby-dry, por lo que la calificacion
obtenida para esta prueba fue de “Pobre”.

@ Enlo que serefiere a la Resistencia de
las cintas de sujecion al esfuerzo longitu-
dinal, los pafiales que presentaron la ma-
yor resistencia fueron: Kiddies Antifugas,
Adorables Apapachos que protegen mas
y Smiles By Baby Essentials, mientras que
el que presento la menor resistencia y que
por tanto obtuvo una calificacion de “Po-
bre’, fue Pampers baby-dry.

Sirequieres mas informacion sobre este
estudio, puedes comunicarte al

0CTUBRE 2019

®Enrelacion alaresistencia que oponen las
cintas a ser desprendidas, encontramos que
lamayor resistencia la obtuvieron aquellos
pafiales que presentaron valores de resisten-
cia por arriba de 117 kgf (kilogramos fuerza),
entre los cuales estan Nenuco, Chicolastic
Classic, Kiddies Antifugas, Adorables apa-
pachos que protegen mas y Smiles By Baby
Essentials. Los pafiales que presentaron

un valor de resistencia menor a 200 gramos
fuerza obtuvieron una calificacion de “Pobre”

Laboratorio Nacional de Proteccion al
Consumidor, al 55-5544-2122.

@ En cuanto al Area de sujecién de las cintas
de los pafiales, comentaremos que ese dato
se precisa en la tabla de resultados solo co-
mo informativo, porque es un valor que esta
directamente relacionado con la fuerza de
sujecion de las cintas.

® En cuanto a la Fuerza de adherencia de las
cintas con el pafial seco y himedo, se encon-
traron resistencias desde 5.8 hasta17.0 kgf
(kilogramos fuerza), valores sumamente al-
tos pero que comparativamente hablando,
reflejan la calidad del disefio del productoy
el lugar donde puede producirse la falla.

@ Conrespecto alaalcalinidad o acidez que
presenta el material de los pafiales al hidra-
tarse, encontramos que todos en general pre-
sentanun nivel neutroy levemente alcalino,
sin que esto sea significativo, por lo cual to-
dos se consideran no irritantes para el bebe.

e,
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