
No
vie

mb
re

  2
0

21
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

49 

No
vie

mb
re

 2
0

21
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

48 

Tiempo de lectura: 10 minutos.

El mercado te ofrece una amplia variedad de marcas y modelos fabricados con telas 
100% algodón o mezclas de distintas fibras1 que pueden contener poliéster, poliamida, 

elastano y algodón. Los pueden encontrar en muy variados colores, estampados y precios.

Analizamos las principales marcas que se venden en tiendas departamentales y de 
autoservicio de nuestro país. Te decimos lo que encontramos para que hagas un consumo 
informado.

1 El algodón es una fibra natural, mientras que, por ejemplo, el poliéster se considera una fibra sintética.

Conoce la calidad y durabilidad de estas 
prendas y elige informado.

NORMATIVIDAD
NOM-004-SCFI-2006. Información comercial – Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.
NMX-A-139-INNTEX-2014. Industria textil – Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.
NMX-A-084-INNTEX-2015. Industria textil – Fibras textiles – Análisis Cualitativo - Cuantitativo para una fibra 100%. Método de ensayo.
NMX-A-1833/1-INNTEX-2014. Industria textil – Análisis químico cuantitativo – Parte 1: Principios generales de ensayo.
NMX-A-16322-3-INNTEX-2019. Industria textil-Determinación del torque después del lavado Parte 3: Prendas de vestir de tejido de punto y de calada.
NMX-A-3635-INNTEX-2013. Industria textil – Vestido -Designación de tallas para ropa - Definiciones y procedimiento de medición del cuerpo.
NMX-A-278-INNTEX-1999. Industria textil–Tejido de punto–Descripción de defectos.
NMX-A-3759-INNTEX-2011. Industria textil -Preparación, marcado y medición de especímenes de   telas y prendas para determinar los cambios dimensionales.
NMX-A-5077-INNTEX-2015. Industria textil -Determinación del cambio dimensional en el lavado y secado.
NMX-A-6330-INNTEX-2015. Industria textil -Procedimientos de lavado y de secado doméstico para los ensayos de textiles.
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015. Industria textil - Método de ensayo de solidez del color - Parte C06 - Solidez del color al lavado doméstico y comercial.
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019. Industria Textil – Método de ensayo de solidez del color Parte E04 – Determinación de la solidez del color al sudor.
Metodologías internas de prueba desarrolladas por la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

FICHA TÉCNICA
Periodo de análisis: del 6 de agosto al 15 de septiembre del 2021.
Periodo de muestreo: del 16 al 19 de agosto del 2021.
Marcas/modelos analizados: 20 / 14.
Pruebas realizadas: 180.

para caballero
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50 CONOCE EL ESTUDIO
LAS PRUEBAS

Se cuantificó el encogimiento o 
alargamiento en sentido transversal 
y/o longitudinal que pudieron llegar a 
tener después de ser sometidos a su 
mantenimiento mediante el lavado. 

Mediante inspección visual se 
verificó que los bóxers, como 
prenda terminada, no presentaran 
defectos detectables a simple vista 
y que desmeritaran su presentación, 
corroborando que sus costuras 
sean uniformes, que los elásticos no 
presenten deformaciones u otros 
defectos, así como tener uniformidad 
en los cortes que los constituyen. 

Se verificó que el etiquetado que 
ostentan incluyera, de forma clara y 
legible, en español, la  información 
requerida en la norma, tales como 
marca comercial, descripción de 
insumos por orden de predominio, 
talla, instrucciones de cuidado, país 
de origen y el nombre y domicilio del 
fabricante o importador. 

Se cotejó con cinta métrica que el 
contorno de la cintura, tiro2 delante-
ro y tiro trasero que presentan los 
bóxers coincidieran con las especifi-
cadas por el fabricante (de acuerdo 
con su diseño y tolerancias). 

El objetivo de esta prueba fue corro-
borar, mediante un método de prueba 
físico-químico, que la tela empleada 
tuviera la cantidad y contenido de fi-
bras declaradas por el fabricante en 
su etiquetado permanente de infor-
mación al consumidor.

Se determinó, mediante dos 
pruebas, el grado de decoloración 
que sufren los bóxers por efecto 
de su mantenimiento (lavado) y 
transferencia de color por acción del 
sudor. Para estas pruebas también se 
obtuvieron especímenes que fueron 
sometidas a lavado y a la acción de 
una solución ácida y alcalina que 
simula el sudor humano.

Primero se llevó a cabo un proceso de 
elongado (estirado) del elástico apli-
cando una fuerza de tensión hasta su 
máximo posible antes de romperse o 
deformarse, después el bóxer fue so-
metido a 10 ciclos de lavado de acuer-
do con las instrucciones de cuidado 
establecidas en su etiqueta. Pos-
teriormente, volvimos a someter al 
elástico a una fuerza hasta lograr su 
máxima elongación, de tal manera que 
se pudo establecer su grado de des-
gaste ya que lo normal es que el elás-
tico se afloje en cierta proporción, 
además se verificó que no se rompie-
ran las costuras o los hilos de la tela. 

Esta prueba se llevó a cabo para de-
terminar la resistencia a los esfuer-
zos a los que se ve sometida la tela con 
la cual están confeccionados los bó-
xers, para ello, un espécimen3 de la tela 
se colocó sobre un diafragma elásti-
co con un anillo sujetador plano para 
luego aplicar presión de un fluido en la 
zona inferior del diafragma, incremen-
tando dicha presión hasta que el es-
pécimen se reventase. La diferencia 
entre la presión total requerida para la 
ruptura de espécimen y la presión re-
querida para inflar el diafragma se de-
nomina resistencia al reventamiento.

Resistencia a 
la decoloración 
(solidez del color por 
sudor y por lavado)

Resistencia 
al desgaste

Resistencia al 
reventamiento

Acabados 
en tela y 
confección

Cambio en su 
talla por efecto 
del lavado

Información 
al consumidor

Verificación 
de tallas

Identificación 
y contenido de 
fibras

Cada prenda se sometió a 9 pruebas, 
las cuales se describen a continuación:

Se incluyeron

20 14modelos marcas 

de ropa interior para caballero (bóxer) confeccionados en telas de 
algodón 100% y mezclas con distintos tipos de fibras (sintéticas, 
artificiales y algodón).

Durabilidad

2 El “tiro delantero” se refiere a la longitud medida entre la 
parte central a partir del elástico hasta la unión con el tra-
sero, y el “tiro trasero” corresponde a la longitud medida 
desde el elástico por centro del bóxer hasta la unión con el 
tiro delantero.

3 Un espécimen se refiere a una sección de la tela que es 
cortada para que sea sometida a la prueba.



Cuadro Comparativo de Precios Promedio de Ropa Interior 
para Caballero (Bóxer) en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Acapulco, Cancún y Tampico, levantados 
del 6 al 30 de septiembre del 2021.
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Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

95.05%
4.95%

Algodón
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

E MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Simbología:	
	

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio por paquete      $  Precio promedio por pieza                                       $  Precio recabado en las ciudades de Jalisco y Tampico.

FRUIT OF
THE LOOM
/ Bóxer ajustado 97655 
(BW2BBCM 103) / Vietnam 

TWINS 
/ Biker lunares TMBK0588GR 
/ México  

LEVI'S 
/ Boxer Brief LUBS2-0053 
/ China  

MB  
Muy Bueno B  Bueno 

E E

MBE

Ropa interior:  Bóxers  para caballero
WILSON 
/ 05460 / China  

Evaluación 
General

Evaluación 
General

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Acabados en tela 
y confección

E

Acabados en tela 
y confección

E

Verificación de 
tallas

Cumple

Verificación de 
tallas

Cumple

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

92.44%
7.56%

Poliéster
Elastano

Cumple

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

90.15%
9.85%

Poliéster
Elastano

Cumple

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

93.74%
6.26%

Algodón
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

E E

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

E MB

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

E MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

MB E

Verificación de 
tallas

Cumple

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

$178 $134

$274 $144

$60 $67

$137 $144

PAQT. 3 PZS PAQT. 3 PZS

PAQT. 2 PZS PAQT. 1 PZ

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

Notas:  
				  

- Todas las marcas cumplen con la información al consumidor.



Cuadro Comparativo de Precios Promedio de Ropa Interior 
para Caballero (Bóxer) en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Acapulco, Cancún y Tampico, levantados 
del 6 al 30 de septiembre del 2021.
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HANES 
/ corte regular 2349W13W13 
/ El Salvador  

EVERLAST 
/ Biker largo T3548EJM 
/ México  

WEEKEND 
/ G813R0102CIVCJ / México  

MB

Evaluación 
General

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

45.29%
47.76%
6.95%

Algodón
Poliéster
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Evaluación 
General

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

100% Algodón

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

MB

MB

Evaluación 
General

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

94.40%
5.60%

Algodón
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Simbología:	
	

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio por paquete      $  Precio promedio por pieza  MB  
Muy Bueno B  Bueno 

Acabados en tela 
y confección

E

Acabados en tela 
y confección

E

Acabados en tela 
y confección

E

Verificación de 
tallas

Cumple

Verificación de 
tallas

Cumple

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

ZAGA 
/ Bóxer corto T2550ZGP 
/ México  

MB

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

90.83%
9.17%

Poliéster
Elastano

No cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

E E

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E MB

Conclusiones
- Está fabricado con tela 100% algodón.

$299 $279

$166 $193

$100 $93

$83 $96

PAQT. 3 PZS PAQT. 3 PZS

PAQT. 2 PZS PAQT. 2 PZS

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

Ropa interior:  Bóxers  para caballero

Notas:  
				  

- Todas las marcas cumplen con la información al consumidor.

Conclusiones
- No cumple en contenido de fibras, ya que difiere en más del 3% del valor marcado en su 

etiqueta.
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SKINY 
/ BÓXER BASIC 73093 
/ México con insumos 
importados  

ZAGA 
/ Bóxer largo T2548ZPE 
/ México  

Simbología:	
	

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio por paquete      $  Precio promedio por pieza  MB  
Muy Bueno B  Bueno 

Verificación de 
tallas

Cumple

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Evaluación 
General

Conclusiones
- No cumple en contenido de fibras, ya que declara en su etiqueta contener poliamida y 

presentó poliéster.

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

89.90%
10.10%

Poliéster
Elastano

No cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

E MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E MB

MB

MB

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

47.03%
44.88%
8.09%

Algodón
Poliéster
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E MB

GEORGE 
/ Seamless figuras 
/ México  

MB

Evaluación 
General

Conclusiones
- Presentó un defecto menor, sobrante de tela en pespunteado de costuras.
- No cumple en contenido de fibras, ya que difiere en más del 3% del valor marcado en su etiqueta.

Acabados en tela 
y confección

MB

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

88.89%
11.11%

Poliamida
Elastano

No cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

E E

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

RINBROS 
/ 2302C06 
/ El Salvador  

MB

Evaluación 
General

Conclusiones
- Está fabricado con tela 100% algodón.

Acabados en tela 
y confección

E

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

MB

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

100% Algodón

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Cuadro Comparativo de Precios Promedio de Ropa Interior 
para Caballero (Bóxer) en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Acapulco, Cancún y Tampico, levantados 
del 6 al 30 de septiembre del 2021.
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S

 $

$39 $419

$162 $144

$39 $140

$81 $72

PAQT. 1 PZ PAQT. 3 PZS

PAQT. 2 PZS PAQT. 2 PZS

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

Ropa interior:  Bóxers  para caballero

Notas:  
				  

- Todas las marcas cumplen con la información al consumidor.



Cuadro Comparativo de Precios Promedio de Ropa Interior 
para Caballero (Bóxer) en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Acapulco, Cancún y Tampico, levantados 
del 6 al 30 de septiembre del 2021.
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PUMA 
/ 521015001 
/ Pakistán  

WILSON 
/ 95861 / China  

WEEKEND
/ WICAVCJ2001127 
/ México  

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

95.25%
4.75%

Algodón
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

B MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

MB

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

MB

MB

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

95.46%
4.54%

Algodón
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB B

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

B

MB

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

93.39%
6.61%

Algodón
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Simbología:	
	

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio por paquete      $  Precio promedio por pieza  MB  
Muy Bueno B  Bueno 

POLO 
/ Seamless Largo 910577 
/ China  

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

E

MB

Evaluación 
General

Conclusiones
- Presentó un defecto menor, sobrante de tela en pespunteado de costuras.

Acabados en tela 
y confección

MB

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

89.64%
10.36%

Poliéster
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

B E

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

$149 $145

$499 $279

$75 $72

$250 $93

PAQT. 2 PZS PAQT. 2 PZS

PAQT. 2 PZS PAQT. 3 PZS

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

Ropa interior:  Bóxers  para caballero

Notas:  
				  

- Todas las marcas cumplen con la información al consumidor.



Cuadro Comparativo de Precios Promedio de Ropa Interior 
para Caballero (Bóxer) en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Acapulco, Cancún y Tampico, levantados 
del 6 al 30 de septiembre del 2021.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

No
vie

mb
re

  2
0

21
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

61 

No
vie

mb
re

 2
0

21
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

60 

FRUIT OF 
THE LOOM 
/ 97043 (men´s 5 Pk 
assorted) / México con 
insumos importados  

POLO 
/ Bóxer largo 911635 
/ México  

EVERLAST
/ Bóxer trunk T3610EVA
/ México  

DOCKERS
/BOXER BRIEF DMSR2-0002 
/ México  

B

$549 $279

$172 $199

$275 $93

$57 $40

Evaluación 
General

Conclusiones
- Presentó un defecto menor, sobrante de tela en pespunteado de costuras.

Acabados en tela 
y confección

MB

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

B

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

94.71%
5.29%

Algodón
Elastano

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

MB B

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

B

B

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

100% Algodón

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

B MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

B

B

Evaluación 
General

Acabados en tela 
y confección

MB

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

100% Algodón

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

B MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

Verificación de 
tallas

Cumple

Cambio en su talla 
por efecto del lavado

B

Evaluación 
General

Conclusiones
- Está fabricado con tela 100% algodón.

Acabados en tela 
y confección

E

Identificación y 
contenido de fibras 

(verificadas )

Contenido Fibras

100% Algodón

Cumple

Durabilidad

Resistencia al 
desgaste

Resistencia al 
reventamiento

B MB

Resistencia a la 
decoloración

Por 
Sudor

Por 
Lavado

E E

B

Simbología:	
	

E  
Excelente

Precios:

$  Precio promedio por paquete      $  Precio promedio por pieza  MB  
Muy Bueno B  Bueno 

Conclusiones
- Presentó un defecto menor, sobrante de tela en pespunteado de costuras.
- Está fabricado con tela 100% algodón.

Conclusiones
- Presentó un defecto menor, sobrante de tela en pespunteado de costuras.
- Está fabricado con tela 100% algodón.

PAQT. 2 PZS PAQT. 3 PZS

PAQT. 3 PZS PAQT. 5 PZS

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

PRECIO PIEZA PRECIO PIEZA

Ropa interior:  Bóxers  para caballero

Notas:  
				  

- Todas las marcas cumplen con la información al consumidor.
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62 NO CUMPLEN EN 
CONTENIDO DE FIBRAS
Incumplen la norma debido a que el porcentaje de sus fibras difieren en más del 
3% del valor marcado en su etiqueta:

ZAGA
 / Bóxer corto T2550ZGP / México  

GEORGE 
/ Seamless figuras / México 

PRESENTARON SOBRANTE 
DE TELA EN PESPUNTEADO 
DE COSTURAS
En cuanto a acabados en tela y confección presentaron un defecto menor:

DOCKERS 
/BOXER BRIEF DMSR2-0002 / 
México 

FRUIT OF THE LOOM 
/ 97043 (men´s 5 Pk assorted) 
/ México con insumos importados 

GEORGE 
/ Seamless figuras 
/ México 

POLO 
/ Seamless Largo 910577 
/ China   

Tampoco cumple debido a que declara en su etiqueta 
contener poliamida y presentó poliéster:

SKINY 
/ BÓXER BASIC 73093 / México con insumos importados 

CONCLUSIONES
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64 SON 100% DE ALGODÓN
En la prueba de contenido e identificación de fibras se identificó que están fabricados con 
algodón 100%:

El resto usan mezclas de fibras sintéticas con algodón o sin algodón (por ejemplo, solamente poliéster y elastano). 
Consulta las tablas para más información.

RINBROS 
/ 2302C06 / El Salvador  

POLO 
/ Bóxer largo 911635 / México   

CONCLUSIONES
CUMPLEN EN 
INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR

CUMPLEN 
EN TALLAS

Todos los modelos 
cumplen (dentro de 
sus tolerancias) con 
las tallas marcadas. 

Todos los modelos 
presentan completa 
la información al 
consumidor requerida 
por la norma.

FRUIT OF THE LOOM 
/ 97043 (men´s 5 Pk assorted) / México 
con insumos importados   

EVERLAST
 / Bóxer trunk T3610EVA / México   

NO PRESENTARON 
CAMBIOS EN SU 
COLOR

En lo que respecta a 
la decoloración por 
efecto del sudor y el 
lavado, la mayoría no 
presentó un cambio 
perceptible en su co-
lor, por lo que califica-
ron como Excelentes. 

HANES 
/ corte regular 2349W13W13 
/ El Salvador  
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Cuando a estas prendas se les da buen mantenimiento (lavado y secado 
siguiendo las recomendaciones del fabricante) se pueden usar durante mucho 
tiempo, minimizando su impacto al medio ambiente. Por razones de higiene no es 
recomendable que sea reutilizada en otras aplicaciones. 

Sustentabilidad

REVÍSALO BIEN
Antes de elegir un bóxer asegúrate que esté libre de defectos de-
tectables a simple vista, como decoloraciones, hoyos, hilos suel-
tos, uniones mal cosidas o cualquier otra anomalía en su textura, 
forma, tamaño o simetría que desmerite su presentación final. Co-
mo se suelen vender en paquetes de varias piezas que dificultan 
esta inspección, hazlo tan pronto los hayas pagado, ya que por tra-
tarse de prendas de uso íntimo no podrás solicitar cambios o de-
volución posteriormente.

LÁVALO ANTES DE ESTRENARLO
Antes de usar por primera vez un bóxer lávalo para eliminar resi-
duos e impurezas que se hayan adherido a él durante su manipula-
ción, así evitarás que pueda causarte alguna irritación en la piel.

RECOMENDACIONES
De Compra De Uso

ASEGÚRATE QUE SEA TU TALLA
Por razones de higiene no es posible probarse estas prendas, te 
recomendamos tomar en consideración la guía de tallas que suele 
venir en su empaque, de manera que puedas seleccionar la talla 
correcta a tus necesidades.

CONSIDERA PRECIO Y CALIDAD
Aunque la apariencia en estos productos sea muy similar, el precio 
es un factor importante que hay que tomar en cuenta, ya que va-
ría entre marcas y modelos, incluso según el establecimiento don-
de se piense adquirir. Te recomendamos que orientes tu elección 
de acuerdo con el desempeño y calidad que esperas del producto, 
guíate con base en la información que se describe en la tabla de re-
sultados del estudio, obviamente, sin dejar de lado tus gustos.

LEE LA ETIQUETA
Siempre revisa las instrucciones de cuidado y conservación y 
síguelas al pie de la letra para evitar un deterioro prematuro y 
aumentar con ello la vida útil tanto de la tela como del elástico.

EVITA ASOLEARLO MUCHO
Para su secado, después de su lavado, no expongas la prenda al sol 
por tiempo prolongado, ya que este es el factor principal que pro-
voca su decoloración.

PREFIERE LAS PRENDAS 100% ALGODÓN
La ropa interior de algodón 100% es normalmente fresca, sin de-
jar de ser abrigadora, no importando las condiciones del clima. Ade-
más, permite la transpiración del cuerpo de forma natural con lo 
que se disminuyen las infecciones causadas por exceso de hume-
dad, sobre todo, en la zona genital.


