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GUANTES
deLATEX

para uso domestico

Elige informado y seguro de que te protegeran las manos.

) Tiempo de lectura: 10 minutos.

[ ldtex natural ofrece elastici-

dad sin deformarse, ademas
esresistente a varios productos
quimicos empleados en la limpie-
zadel hogar. La mayoria de los
guantes para uso doméstico son
de este material, aunque existen
algunos de otros materiales que
pueden ser usados por quienes
tienen alergia al latex.

FICHA TECNICA

Realizacion del estudio: del 5 de noviembre del 2021 al 13 de enero del 2022.
Adquisicion de muestras: del 16 al 18 de noviembre del 2021.

Marcas / Modelos analizados: 11/ 17.

Pruebas realizadas: 238.

NORMATIVIDAD

» NMX-S-039-SCFI-2000,Guantes de proteccion contra sustancias quimicas— Especificaciones y Métodos de prueba.
» NOM-050-SCFI-2004 "Informacién comercial-etiquetado general de productos."

* NOM-030-SCFI-2006 "Informacién comercial -declaracion de cantidad en la etiqueta- especificaciones.”

» Método interno de la Direccién General de Laboratorio Nacional de Proteccion al Consumidor.
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CONOCE EL ESTUDIO

I7 modelos I I marcas

Verificacion de la Talla

Se comprobo que las dimensiones de los guantes
estuviesen dentro de los valores especificados con
base en su talla declaraday la norma de referencia.

Talla Equivalencia | Denominacion | Abreviatura
(Pulgadas) (mm) General
6 152-177 Especial chica ECh
7 178-203 Chica Ch
8 204-229 Mediana M
9 230-253 Grande G
10 254-279 Extra Grande XG
1 280-305 | Especial Grande EG

(= Verificacion de la Longitud

Se comprobo que la longitud de los guantes (medida
desde la punta del dedo medio hasta el refuerzo de la
manga) estuviesen dentro de los valores especifica-
dos conbase enla talla declarada.

Q Verificacion del Espesor

Se midio el espesor de los guantes con base en si

son del tipo ligero o ultraligero (espesores sencillos
segun lo establece la norma de referencia), para de-
terminar si cumplen con lo especificado.

Acabados

¢ Se verificd que tuvieran un acabado suave y uniforme, ademas de que no
? presentaran defectos, los cuales dividimos segun su gravedad:

A
Xy Defectos
red
Criticos
Afectan el desempefio del guante.
- Orificios (pequefias perforaciones)
- Fisuras (surcos o grietas)
- Burbujas
- Escurrimientos (del material de fabricacion)

Mayores

Coneluso pueden llegar a producir dafio o fallaen el
guante.

- Refuerzo despegado

- Grumos

- Deformaciones

Menores

No provocan dafio o falla con el uso.

- Falta de marcado (marcado incompleto incompleto
segun laNMX-5-039-SCFI-2000)

- Pliegue adherido

- Color no homogéneo

i Resistencia Quimica

(°*o) Paraesta prueba se les expuso a diversos

agentes quimicos sumergiéndolos, por sepa-
rado, durante una hora a temperatura ambiente en las
siguientes sustancias quimicas, correspondientes a
productos de limpieza para el hogar:

* Hidréxido de amonio de algunas superficies
(base inorgénica), enla cocina.
limpieza de vidrios. * Hidroxido de sodio (sosa
* Acido clorhidrico (4cido cdustica), limpieza de
inorganico), removedor hornos y parrillas.
de sarro. » Acido muriatico, limpieza
* Hipoclorito de de pisos y ceramicas en
sodio (blanqueador bafios y cocinas.
desinfectante), lavado » Acido sulfénico,

deropablancaylimpieza ~ desengrasante.

En lapalma

Los guantes en todas sus

clasesy tipos pueden te-

ner los siguientes acaba-

dos en la palma:

1.- Acabado rugoso

2.- Acabado liso

3.- Acabado con grabado
de diferentes formas

En interior

Los guantes pueden te-

ner en su interior los

siguientes tipos de aca-

bado:

1.-Forro tejidode telao
jersey

2.- Afelpado

3.- Sin forro ni afelpado

//r\

11
Tl

fuerzo de tension.

° ° . .
6Ls  Hermeticidad
Se verifico visualmente si los guantes presentaron fu-
gas por la presencia de posibles perforaciones; para ello
se inflaron los guantes con aire y se sumergieron enun

recipiente con agua. Un brote de burbujas desde el guan-
te significa que su hermeticidad fallo.

Antebrazo

Las diferentes clases y ti-

pos de guantes pueden

tener los siguientes tipos

de antebrazo:

1.- Antebrazo tejido de
tela

2.- Antebrazo protector
detela

3.- Con enrollamiento del
mismo material u otro
tipo de refuerzo mol-
deado con el mismo
material

4.- Condiferentes tipos
de corte (recto, zig-
zag, ondulado u otros)

5.- Sin corte alguno

—y_ Nargamiento alaRuptura

Se verificé la maxima elongacidn (alargamiento) que
son capaces de soportar hasta su ruptura, valor que de-
be cumplir con lo especificado en lanorma de referen-
cia conbase en su tipo (clase , II, 1 o V).

=—— Resistencia ala Tension

Se verifico laresistencia mecanica (fuerza) a la ruptura
que ofrecen los guantes cuando son sometidos a un es-
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Vileda

Guantes con forro de algodén/
UNIVERSAL.
Malasia B=

E L

ACABADOS

Antebrazo

* Con fibras de algoddn ||« Con corte ondulado

adheridas

DEFECTOS EN ACABADOS

Criticos Mayores Menores

No present6 No presento * Marcado incompleto

MEDIDAS
Verificacion de talla L) 2851 mm
Declarada | Verificada
La m 8 mj Espesor UItraIigerom

RESISTENCIA

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

Resistencia

Hermeticidad

Quimica

Simbologia: ° Excelente

@ Muy Bueno B Bueno

@ Especial grande @ Extra grande
m Ultraligero o Ligero

Vitex

Guantes multiusos satinados

doble capa.
México =N

G0

ACABADOS

Antebrazo

* Afelpado de algoddn | | * Con acabado rugosoy
enrollamiento del mismo

material

Criticos

No presenté

DEFECTOS EN ACABADOS
Mayores Menores

No present6 * Marcado incompleto

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

MEDIDAS
Verificacion de talla L 30L0mm
Declarada | Verificada
tg B 9 Bj Espesor Ultraligerom

RESISTENCIA

Resistencia
Quimica

Hermeticidad

B Grande m @ Mediana

w Menor a Ultraligero

() chica

Precios: e Precio Promedio

tan. z, Ledn
del 24 al 28 de enero del 2022

GOLDEN HILLS

Guantes satinados.
México l=R

OO

ACABADOS

Durtex

Guantes de latex antiderrapante.
México l=ll

OO

ACABADOS

Antebrazo Antebrazo

«Sin forro ni afelpado | | * Con acabado rugosoy
enrollamiento del mismo

material

« Sinforro ni afelpado || * Con acabado rugosoy

sin corte alguno

DEFECTOS EN ACABADOS DEFECTOS EN ACABADOS

Criticos Mayores Menores Criticos LEV G Menores

* Burbujas * Refuerzo despegado | * Marcado incompleto « Escurrimientos
* Grumos * Pliegue adherido

* Color no homogéneo

No present6 * Marcado incompleto
* Pliegue adherido

« Color no homogéneo

MEDIDAS

Verificacion de talla L] 300.3mm
Declarada | Verificada
Lg B 9 aj Espesor UItraIigerom

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

MEDIDAS
Verificacion de talla

GTTA0GE  301.0 mm
Declarada | Verificada
Ls m 8 m) Espesor UItraIigerom

RESISTENCIA RESISTENCIA
Resistencia Resistencia
Quimica Quimica

Notas:

*La NMX-S-039-SCFI-2000 es la norma especifica para este tipo de producto, por lo que aunque no es mandatoria es deseable que cumplan con la informacion comercial que solicita.
** En el caso de la prueba de Acabados, si es que se detectaron defectos mayores y/o criticos, significa que éstos se presentaron en al menos uno de los pares de los cinco analizados.
Defectos Criticos: Afectan el desempefio de los guantes.

Defectos Graves: Con el uso pueden llegar a producir dafio o falla en los guantes.

Defectos Menores: No provocan dafio o falla con el uso.

Los guantes que solo presentaron defectos menores se consideran de mejor calidad, no detectandose en ninguno de los guantes analizados por cada modelo presencia de defectos
criticos o mayores.
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GOLDEN HILLS

Guantes afelpados.
México =l

ACABADOS

Antebrazo

« Sinforro ni afelpado || * Con acabado rugosoy
enrollamiento del mismo

material

DEFECTOS EN ACABADOS
Criticos Mayores Menores

No present6 * Refuerzo despegado | * Marcado incompleto
« Color no homogéneo

MEDIDAS
Informacion al
consumidor Verificacion de talla

Stmicol ificacié IR0 304.3mm
HOMGR0SCRE00E Declarada | Verificada -
tg a 9 aj Espesor UItraIigerom

RESISTENCIA

Resistencia

Quimica

Simbologia: ° Excelente

@ Muy Bueno B Bueno
@ Especial grande @ Extra grande
m Ultraligero o Ligero

Quality Day

Guantes con aroma y decorados.
México =l

OO

ACABADOS

Antebrazo

« Sinforro niafelpado || *Con acabado rugoso
y protector de tela

sintética

DEFECTOS EN ACABADOS

Criticos Mayores Menores

No present6 No present6 * Marcado incompleto

MEDIDAS

Informag:cilén al Verificacién de tall

consumidor erificacion de talla ;

NONL050.SCFL2004 - P0G 3970 mm
Declarada | Verificada

RESISTENCIA

Resistencia
Quimica

B Grande m @ Mediana m Chica

w Menor a Ultraligero

Precios: e Precio Promedio

Vileda

Guantes con forro de algodén/EXTRA
SENSATION.
Malasia &=

OO

ACABADOS

Antebrazo

« Con fibras de algoddn
adheridas

* Con acabado rugoso y
corte ondulado

DEFECTOS EN ACABADOS

Criticos Mayores Menores

No presento No presentd * Marcado incompleto

MEDIDAS

Informag:ti()nal Verificacion de tall

consumidor erificacion de talla :

NOM-050-SCFI-2004 " L) 288 0mm
Declarada | Verificada
tu 9 11 @ Espesor UItraIigerom

RESISTENCIA
m ﬁ Hermeticidad R?J?:fig:la

Notas:

tan. z, Ledn
del 24 al 28 de enero del 2022

Altex

Guantes multiusos en colores
brillantes.

México =l

ACABADOS

Antebrazo

« Sin forro ni afelpado. || * Con acabado rugosoy

sin corte alguno

DEFECTOS EN ACABADOS
Criticos Mayores Menores

* Burbujas * Grumos
* Escurrimientos

* Marcado incompleto
* Color no homogéneo

MEDIDAS

Informag:t}()nal Verificacién de tall

consumidor erificacion de talla ]

NOM-050-SCFI-2004 ” Longitud UM
Declarada | Verificada
k 8 9 a J Espesor UItraIigerom

RESISTENCIA

Resistencia

Hermeticidad Quimica

*La NMX-S-039-SCFI-2000 es la norma especifica para este tipo de producto, por lo que aunque no es mandatoria es deseable que cumplan con la informacion comercial que solicita.
** En el caso de la prueba de Acabados, si es que se detectaron defectos mayores y/o criticos, significa que éstos se presentaron en al menos uno de los pares de los cinco analizados.

Defectos Criticos: Afectan el desempefio de los guantes.

Defectos Graves: Con el uso pueden llegar a producir dafio o falla en los guantes.

Defectos Menores: No provocan dafio o falla con el uso.

Los guantes que solo presentaron defectos menores se consideran de mejor calidad, no detectandose en ninguno de los guantes analizados por cada modelo presencia de defectos

criticos o mayores.

=
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Aurrera

Guantes satinados.
México =l

$18

ACABADOS

Antebrazo

« Sinforro ni afelpado | | * Con acabado rugosoy

sin corte alguno

DEFECTOS EN ACABADOS
Criticos Mayores Menores

No present6 * Grumos * Marcado incompleto
* Pliegue adherido

« Color no homogéneo

MEDIDAS

LI 0GE 2937 mm
Declarada | Verificada
1
Ls / 2 8 m Espesor Ultraligerom

RESISTENCIA

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

Verificacion de talla

Resistencia

Hermeticidad Quimica

Simbologia: ° Excelente

@ Especial grande @ Extra grande
m Ultraligero o Ligero

@ Muy Bueno B Bueno

B Grande m @ Mediana m Chica

w Menor a Ultraligero

Great Value

Guantes de uso rudo.
México =l

VEL

ACABADOS

Antebrazo

* Rugoso « Sinforro ni afelpado || » Con acabado rugosoy

sin corte alguno

DEFECTOS EN ACABADOS
Criticos Mayores Menores
* Orificios No presento * Marcado incompleto

* Fisuras * Color no homogéneo
« Escurrimientos

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

MEDIDAS
Verificacion de talla

ificacis LI 2907 mm
Declarada | Verificada

1
8% 90 @

RESISTENCIA

Resistencia
Quimica

Precios: e Precio Promedio

tan. z, Ledn
del 24 al 28 de enero del 2022

Scotch-Brite

Guantes multiusos con puntas
reforzadas y afelpado.

Great Value

Guantes afelpados antiderrapante.

China Sl
Srilanka NEX

VEL B VIE] o

ACABADOS ACABADOS

Antebrazo Antebrazo

* Afelpado de algodon

* Con acabado rugosoy

* Afelpado de algodon || « Conacabado rugoso

enrollamiento del mismo y corte ondulado

material

DEFECTOS EN ACABADOS DEFECTOS EN ACABADOS

Criticos Mayores Menores Criticos Mayores Menores
No present6 * Grumos

* Marcado incompleto No present6 No present6 * Marcado incompleto

MEDIDAS

Verificacion de talla Longitud [RYER L
Declarada | Verificada
L n 10 @J Espesor UItraIigerom

RESISTENCIA

MEDIDAS

Verificacion de talla T 2987 mm
Declarada | Verificada
71

Q7 / 2 8 mj Espesor Ligero

RESISTENCIA

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

Resistencia
Quimica

Resistencia
Quimica

Notas:

*La NMX-S-039-SCFI-2000 es la norma especifica para este tipo de producto, por lo que aunque no es mandatoria es deseable que cumplan con la informacion comercial que solicita.
** En el caso de la prueba de Acabados, si es que se detectaron defectos mayores y/o criticos, significa que éstos se presentaron en al menos uno de los pares de los cinco analizados.
Defectos Criticos: Afectan el desempefio de los guantes.

Defectos Graves: Con el uso pueden llegar a producir dafio o falla en los guantes.

Defectos Menores: No provocan dafio o falla con el uso.

Los guantes que solo presentaron defectos menores se consideran de mejor calidad, no detectandose en ninguno de los guantes analizados por cada modelo presencia de defectos
criticos o mayores.

=
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SriLanka X

* Afelpado de algoddn

Scotch-Brite

Guantes para cocina y afelpados.

ACABADOS

« Con acabado rugoso y
enrollamiento del mismo!

Antebrazo

material

Criticos

No present6

No present6

DEFECTOS EN ACABADOS

Mayores

Menores

* Marcado incompleto

Informacion al
consumidor

NOM-050-SCFI-2004 Declarada

Verificacion de talla

MEDIDAS

Verificada

eg,

[GIRAGE  296.7 mm
9 GJ Espesor UItraIigerom

RESISTENCIA

Resistencia

Quimica

Simbologia: ° Excelente

m Ultraligero

@ Muy Bueno
@ Especial grande @ Extra grande

o Ligero

B Bueno

w Menor a Ultraligero

B Grande m @ Mediana

Spontex

Guantes con capa reforzada de nitriloy
manga extra larga, con interior afelpado
de algodon. Malasia B=

DO

ACABADOS

Antebrazo

* Manga extra larga, con
acabado rugoso y sin
corte alguno

* Afelpado de algoddn

DEFECTOS EN ACABADOS

Criticos Mayores Menores

No present6 No present6 * Marcado incompleto

Informacién al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

MEDIDAS
Verificacion de talla

GT00E 3377 mm
Declarada | Verificada
0 @

RESISTENCIA

Resistencia
Quimica

() chica

Precios: e Precio Promedio

tan. z, Ledn
del 24 al 28 de enero del 2022

Precissimo

Guantes satinados con antiderrapante.
México l=ll

OO

ACABADOS

Precissimo

Guantes afelpados con antiderrapante.
México l=ll

ACABADOS

Antebrazo

« Con acabado rugoso y
enrollamiento del mismo
material

Antebrazo

* Con acabado rugoso y
enrollamiento del mismo!
material

* Sinforro ni afelpado « Sinforro ni afelpado

DEFECTOS EN ACABADOS DEFECTOS EN ACABADOS

Criticos Mayores Menores Criticos Mayores Menores

No present6 * Refuerzo despegado |  Marcado incompleto

* Pliegue adherido

No present6 * Refuerzo despegado

* Grumos

* Marcado incompleto

MEDIDAS

Verificacion de talla Longitud JRECKING
Declarada | Verificada
93) |5 R Ultraligero m

RESISTENCIA

MEDIDAS
Verificacion de talla Longitud [RAENALL
Declarada | Verificada
Ls 93 J Espesor Ultraligerom

RESISTENCIA

Informacion al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

Informacién al
consumidor
NOM-050-SCFI-2004

Resistencia
Quimica

Resistencia

Hermeticidad Hermeticidad

Quimica

Notas:

*La NMX-S-039-SCFI-2000 es la norma especifica para este tipo de producto, por lo que aunque no es mandatoria es deseable que cumplan con la informacion comercial que solicita.
** En el caso de la prueba de Acabados, si es que se detectaron defectos mayores y/o criticos, significa que éstos se presentaron en al menos uno de los pares de los cinco analizados.
Defectos Criticos: Afectan el desempefio de los guantes.

Defectos Graves: Con el uso pueden llegar a producir dafio o falla en los guantes.

Defectos Menores: No provocan dafio o falla con el uso.

Los guantes que solo presentaron defectos menores se consideran de mejor calidad, no detectandose en ninguno de los guantes analizados por cada modelo presencia de defectos
criticos o mayores.

=
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GUANTES DE LATEX para uso domestico

GOLDEN HILLS

Guantes ambidiestros
Tailandia m—

ACABADOS

Antebrazo
« Sin forro niafelpado || * Guante sin antebrazo

DEFECTOS EN ACABADOS
Criticos

« Qrificios Refuerzo despegado Marcado incompleto

* Fisuras Grumos Pliegue adherido
* Burbujas

« Escurrimiento

MEDIDAS

Verificacion de talla L 2300mm
Declarada | Verificada

Informacion al
consumidor

NOM-050-SCFI-2004

@ Precios Promedio de Guantes de Latex para Cocina
i
- ”

en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, La Paz, Ledn

k3 & y Monterrey, levantados del 24 al 28 de enero del 2022.
o5 preS

Simbologia:
o Excelente

Muy Bueno

B Bueno

Precios:

CONCLUSIONES

INFORMAN MEJOR SOBRE
SUS CARACTERISTICAS

La informacion comercial que solicita el estandar NMX-5-039-SCFI-2000 en varios casos es
incompleta. Aunque esta norma no es obligatoria, aquellos modelos que la siguen informan mejor
sobre sus caracteristicas. Consulta las tablas.

SE DANO CON
EL ACIDO
CLORHIDRICO

En la prueba de Resistencia Quimica solo un
modelo presentd dafios por dicha sustancia:

iy
=
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Completa m 9 G Menor a -
N\ ) Espesor Ultraligerom m m Mediana @ Chica
RESISTENCIA
Resistencia
@ m Ultraligero B Ligero

Presentd dafio

al contacto Menor a Ultraligero

con 4cido m :
Notas:
*La NMX-S-039-SCFI-2000 es la norma especifica para este tipo de producto, por lo que aunque no es mandatoria es deseable que cumplan con la informacién comercial que solicita. 1A
**En el caso de la prueba de Acabados, si es que se detectaron defectos mayores y/o criticos, significa que éstos se presentaron en al menos uno de los pares de los cinco analizados. G ua ntes a m bldleSt rOS
Defectos Criticos: Afectan el desempefio de los guantes. i | —
Defectos Graves: Con el uso pueden llegar a producir dafio o falla en los guantes. Tailandia —

Defectos Menores: No provocan dafio o falla con el uso.

Los guantes que solo presentaron defectos menores se consideran de mejor calidad, no detectandose en ninguno de los guantes analizados por cada modelo presencia de defectos
criticos o mayores.



CONCLUSIONES - SUSTALLAS NO SON CORRECTAS

Encontramos modelos que presentan dimensiones mayores o menores respecto a la talla declarada.

Talla verificada Talla declarada

g (i G{!Eg())(‘(i:antes multiusos en colores brillantes. o0 8

o

c U M PLE N E N - Aurrera/Guantes satinados.

ALARGAMIENTO Mesico B8 300 3%
- ._ GOLDEN HILLS /Guantes ambidiestros.
A LA RU PTU RA Tailandia = 9 (M]
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Los modelos analizados cumplen con el requisito del ' 3
estandar de esta prueba de acuerdo a su tipo. - Great Value/Guantes de uso rudo.

México =N 90 8%

' l‘l _ “ Great Value/Guantes afelpados antiderrapante.

China G 100 0

Scotch-Brite/Guantes multiusos con puntas

PRE S E N TA Ro N \ reforzadas y afelpado. sl I-1%2
\ ' SriLanka 1ED
FU G AS I Scotch-Brite/cuantes para cocinay afelpados.
b ' SriLanka NE3 98 38'81/2
Los modelos analizados calificaron _
Excelente en Hermeticidad®. f f SponteX/Guantes con capa reforzada de nitriloy
' manga extra larga, con interior afelpado de algodén. 7() 7-7 ([

' Malasia &=
l / - Precissimo;/Guantes afelpados con antiderrapante.

RESISTIERON e | °

4 Precissimo/Guantes satinados con antiderrapante.
A LA TENSION México Bl 90 L)

Todos superaron la prueba de Quallty DaY/Guantes conaromay decorados.
resistencia ala tensidn. México =N 9 a 8 m
¥
F ]
FENIOSIBEE(0s en [0S que se detectaron defectos criticos, se Vileda/Guantes conforro de algodon/EXTRA SENSATION.
elec on guantes (de los cinco pares disponibles), en buen estado = 11 @ u 9
& PparalleV@®acabo esta prueba. Malasia &=

.
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RECOMENDACIONES

De Compra

NO LOS SEQUES AL SOL

Cuando termines de usarlos enjuagalos y ponlos a
secar en un lugar ventilado (preferentemente con
los dedos hacia arriba), sin que queden expuestos
al sol o atemperaturas ambiente altas.

NO LOS MOJES POR DENTRO

Evita que les entren liquidos o humedad.

REVISALOS ANTES
DE PONERTELOS

Con el uso pueden sufrir desgarros o pequefias
perforaciones no visibles a simple vista. Estiralos
un poco en diferentes secciones, como la palma o
los dedos para detectar fisuras o perforaciones.

NO LOS USES CON SUSTANCIAS
QUE ATACAN AL LATEX

Evita ponerlos en gasolina, aceite mineral, thinner,
aguarras y solventes en general, porque estas sus-
tancias los degradan.

SE CUIDADOSO AL UTILIZARLOS

Toma en cuenta las recomendaciones de uso y ad-
vertencias de los productos de limpieza que uses.

IDENTIFICA CUANDO
YA NO SEAN UTILES

Serd cuando haya partes del guante que en su in-
terior han quedado unidas, impidiendo que intro-
duzcas los dedos o la mano de manera suave y sin
obstaculos.
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