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Tiempo de lectura: 10 minutos.

Que tu playera te mantenga fresco y seco para que disfrutes ejercitarte.

L a tela de las playeras deportivas (poliéster en la mayoría de los casos) consta de un tejido que al 
momento de practicar alguna actividad física ayuda a la absorción, distribución y evaporación de 

líquidos, principalmente sudor.

NORMATIVIDAD
Para la realización de las pruebas aplicadas se consideraron las metodologías de prueba y requisitos establecidos en las siguientes normas:
•	NOM-004-SCFI-2006, Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.
•	NMX-A-2076-INNTEX-2013, Industria textil-Fibras Químicas-Nombres Genéricos.
•	NMX-A-3758-INNTEX-2014, Textiles-Código de generación de etiquetas de cuidado con el uso de símbolos.
•	NMX-A-139-INNTEX-2014, Industria textil–Atmósferas normales para acondicionamiento y ensayo.
•	NMX-A-1833/1-INNTEX-2014, Industria textil-Análisis químico cuantitativo-Parte 1 -Principios generales de ensayo.
•	NMX-A-084-INNTEX-2015, Industria textil–Fibras textiles-Análisis cualitativo-cuantitativo para una fibra 100% 
•	NMX-A-105-E04-INNTEX-2019, Industria textil–Ensayo de solidez del color al sudor.
•	NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, Industria textil–Método de ensayo de solidez del color–Parte C06- Solidez del color al lavado doméstico y comercial.
•	NMX-A-3759–INNTEX–2011, Industria textil-Preparación, marcado y medición de especímenes de las telas y prendas para determinar los cambios 

dimensionales.
•	NMX-A-5077-INNTEX-2015, Industria textil–Determinación del cambio dimensional en lavado y secado.
•	NMX-A-3801–INNTEX–2012, Industria textil–Método de prueba para determinar la masa por unidad de área del tejido Método No. 5.
•	NMX-A-4920-INNTEX-2017, Determinación de la resistencia al humedecimiento superficial (método de rocío).
•	AATCC Test Method 174-1998 Appearance of Apparel and Other Textile End Products after Repeated Home Laundering.
Procedimientos internos de la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

FICHA TÉCNICA
Realización del estudio: del 15 de junio al 12 de agosto del 2022.
Adquisición de muestras: del 20 al 21 de junio del 2022.
Marcas / Modelos analizados: 14 / 14.
Pruebas realizadas: 196.
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CONOCE EL ESTUDIO
Se analizaron 

Las pruebas
Se realizaron 14 pruebas:

14 Modelos 
de Playeras Deportivas de 
Secado Rápido

12  para Caballero

2 para Dama

Se verificó que el etiquetado incluyera de forma clara, legible y en español la siguiente información: 

Información al 
consumidor

Se verificó que las prendas estuvieran libres de 
defectos a simple vista, como:
• Decoloración o manchas.
• Que el tejido fuera homogéneo, sin agujeros, nudos, 

motas, vellosidad o borlitas.
También se revisó que presentaran costuras con un 
número uniforme de puntadas y que no presentaran 
fruncidos u ondulaciones por un mal corte de la tela. 
Por último, se verificó que las partes que integran la 
prenda presentaran una simetría adecuada y que no 
mostraran hilos rotos o roturas en tela.

Acabados en tela 
y confección

Se cotejó que las dimensiones de las prendas fueran 
acordes a lo esperado conforme a la talla declarada. 

Se verificó que el tipo y porcentaje de fibras declarados 
coincidieran con la muestra utilizando los siguientes 
métodos: 
• Quemado de fibras
• Observación al microscopio
• Por la acción de reactivos químicos

La densidad (cantidad de masa por unidad de área) y 
grosor del hilo de la tela corresponden al peso del tejido.
Entre más pesado es un tejido más cerrado será, esto 
permite saber si una prenda es ligera o pesada. Esta 
prueba es de carácter informativo.

Se determinó la resistencia estructural de los tejidos al 
aplicarse una fuerza puntual sobre un área. Al presen-
tarse una rotura se cuantificó la presión obtenida.

Se evaluó el encogimiento o alargamiento después de 
un ciclo completo de lavado. 

Se verificó el grado de decoloración que pueden sufrir 
por el lavado y el sudor mediante las pruebas de: 
• Solidez del color al lavado húmedo. Se lavó una 

muestra de tela de acuerdo a la norma de referencia y 
después se comparó con su estado  original.

• Solidez del color al sudor. Las muestras de la tela se 
sumergieron en soluciones sintéticas que simulan las 
características del sudor humano. 

Cada playera se lavó 48 veces en una lavadora 
convencional. Este parámetro da una idea del grado 
de deterioro que sufrirán las prendas por el uso y la 
limpieza.

Correspondencia 
de tallas

Identificación y 
contenido de fibras

Peso del tejido de 
la prenda (masa)

Apariencia (deterioro de la 
prenda por lavado)

Resistencia al reventamiento 
(durabilidad)

Cambios 
dimensionales

Resistencia a la 
decoloración

• Marca comercial
• País de origen
• Nombre y domicilio del fabricante o importador

• Descripción de insumos por orden de predominio
• Talla
• Instrucciones de cuidado:

Lavado
a) A mano, en lavadora, en seco, proceso 

especial o recomendación en caso 
contrario de alguno de estos tipos de 
lavado.

b) Temperatura del agua.
c) Con jabón, detergente o lo recomen-

dado por el fabricante o importador.
d) Blanqueo. Utilización o no de cloro o 

de otros blanqueadores.

Planchado
a) Con plancha tibia, caliente o vapor, o 

recomendación de no planchar.
b) Condiciones especiales, si las hay.

Secado 
a) Exprimir o no exprimir.
b) Al sol o a la sombra.
c) Colgado o tendido horizontal.
d) Uso o recomendación en caso 

contrario de equipo especial, 
secadora doméstica o industrial.

e) Recomendaciones específicas de 
temperatura o ciclo de secado.

Esta prueba indica la capacidad de la tela para 
distribuir el agua absorbida en el menor tiempo 
posible sobre su superficie y así aumentar su 
eliminación por evaporación.

Se midió el tiempo que tarda una gota de agua en 
absorberse y dispersarse sobre la tela al dejarla 
caer desde una altura fija. Entre menor es el tiempo 
se considera una mejor capacidad de absorción.

Se roció un poco de agua sobre una muestra de 
la tela para determinar si tiene o no un acabado 
que absorba la humedad. Esta prueba es 
complementaria a la de Absorción de agua, por lo 
que no se presentan los resultados en las tablas. 

Se evaluó la capacidad de la tela para 
evaporar la humedad absorbida. 

Absorción
de agua

Nivel de absorción 
de humedad

Capilaridad
Capacidad de 
secado al aire libre
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STARTER 
/G022SD03004
/China  

REEBOK 
/HA1082 
/Pakistan  

$206 $209

Conclusiones

• Distribuye en poco tiempo la humedad.

Conclusiones

• No indica si se puede exprimir o no para que se seque. • Distribuye en poco tiempo la humedad.

Precios Promedio de Playeras Deportivas de Secado 
Rápido, levantados en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Aguascalientes, Durango y Tijuana del 5 al 
14 de septiembre del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios:

Playeras Deportivas de Secado Rápido 
para Caballero

$   Precio Promedio

E EE EE E

E E
Masa de la tela1 g/m2

154 g/m2

Masa de la tela1 g/m2

147 g/m2

100% Poliéster 100% Poliéster

Información al Consumidor	
Considerando la recomendación de la NOM-004-SCFI-2006	
* No indica  con jabón o detergente 	
º Tipo de secado	
+ No presenta exprimir o no exprimir

Acabados
I       Sobrante de tela en remetido de costuras en dobladillos
II      Ligera variación de simetría de piezas 
III    Costuras sin deshebrar 
IV    Puntadas faltantes
V      Sesgo de tela (distorisón)
VI    Tela con vellosidad

Apariencia despúes de lavado

• Sin observaciones.

D   DeficienteSimbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Notas:
(1) Cuando la playera está compuesta de 
dos telas distintas se indica la masa de 
cada una de ellas.

Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento Cambios dimensionales Resistencia al reventamientoApariencia despúes de lavado

• Sin observaciones.

E EE EE EE EE E

$  Precio obtenido por Internet los días 13 y 14 de septiembre del 2022.

Tallas: 
Todos los modelos analizados cumplen con la talla que indican.

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

I

Acabados

I, III

Información al Consumidor

 Incompleta+
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SPRINT 
/020004 
/China  

DUNLOP 
/11150 
/México  

$199 $239

Conclusiones

• Suelta mucho tinte al lavarla.

Conclusiones

• Se altera el termofijado de su etiqueta después del lavado. 

Notas:
(1) Cuando la playera está compuesta de 
dos telas distintas se indica la masa de 
cada una de ellas.

Precios Promedio de Playeras Deportivas de Secado 
Rápido, levantados en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Aguascalientes, Durango y Tijuana del 5 al 
14 de septiembre del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios: $   Precio Promedio

E E

E E
Masa de la tela1 g/m2 Masa de la tela1 g/m2

153 g/m2

94.31% Poliéster
5.69% Elastano

100% Poliéster

Información al Consumidor	
Considerando la recomendación de la NOM-004-SCFI-2006	
* No indica  con jabón o detergente 	
º Tipo de secado	
+ No presenta exprimir o no exprimir

Apariencia despúes de lavado

• Sin observaciones.

Apariencia despúes de lavado

• Alteración en termofijado de etiqueta 
   de talla.

D   DeficienteSimbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Tela delantero
151 g/m2

Tela espalda
158 g/m2

E MB MB MB

Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento

$  Precio obtenido por Internet los días 13 y 14 de septiembre del 2022.

Playeras Deportivas de Secado Rápido 
para Caballero

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

I, III

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

III

E E E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

E E E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

MBMB

Tallas: 
Todos los modelos analizados cumplen con la talla que indican.

Acabados
I       Sobrante de tela en remetido de costuras en dobladillos
II      Ligera variación de simetria de piezas 
III    Costuras sin deshebrar 
IV    Puntadas faltantes
V      Sesgo de tela (distorisón)
VI    Tela con vellosidad
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SOUL 
TRAINERS
/M12202-0110 
/China 

NIKE 
/CU5992-010 
/Sri Lanka  

$499 $719

Conclusiones

• No indica si se lava con jabón o con detergente. 
• No indica si se puede exprimir o no para que se seque ni cómo secarla. • Distribuye en poco tiempo la humedad.

Conclusiones

• Resiste menos que otros modelos. 

Notas:
(1) Cuando la playera está compuesta de 
dos telas distintas se indica la masa de 
cada una de ellas.

Precios Promedio de Playeras Deportivas de Secado 
Rápido, levantados en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Aguascalientes, Durango y Tijuana del 5 al 
14 de septiembre del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios: $   Precio Promedio

E E

MB MB
Masa de la tela1 g/m2 Masa de la tela1 g/m2

133 g/m2

100% Poliéster
100% Poliéster

Información al Consumidor	
Considerando la recomendación de la NOM-004-SCFI-2006	
* No indica  con jabón o detergente 	
º Tipo de secado	
+ No presenta exprimir o no exprimir

Apariencia despúes de lavado

• Sin observaciones.

Apariencia despúes de lavado

• Sin observaciones.

D   DeficienteSimbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Tela delantero
129 g/m2

Tela espalda
142 g/m2

E MB MB

Cambios dimensionales Resistencia al reventamientoCambios dimensionales Resistencia al reventamiento

$  Precio obtenido por Internet los días 13 y 14 de septiembre del 2022.

Playeras Deportivas de Secado Rápido 
para Caballero

Acabados

I, II

Información al Consumidor

Incompleta*º+

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

I, III

E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

MB E E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

MB MB

Tallas: 
Todos los modelos analizados cumplen con la talla que indican.

EE

Acabados
I       Sobrante de tela en remetido de costuras en dobladillos
II      Ligera variación de simetría de piezas 
III    Costuras sin deshebrar 
IV    Puntadas faltantes
V      Sesgo de tela (distorisón)
VI    Tela con vellosidad

B
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THE NORTH 
FACE 
/NF0A5J87M19 
/Vietnam  

$890

Conclusiones

• Tarda en abosorber el sudor (en la parte   
   delantera).
• Resiste menos que otros modelos. 

• No indica si se puede exprimir o no para que se seque.
• Distribuye en poco tiempo la humedad, en la 
    parte trasera

Notas:
(1) Cuando la playera está compuesta de 
dos telas distintas se indica la masa de 
cada una de ellas.

Precios Promedio de Playeras Deportivas de Secado 
Rápido, levantados en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Aguascalientes, Durango y Tijuana del 5 al 
14 de septiembre del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios: $   Precio Promedio

E

MB
Masa de la tela1 g/m2

100% Poliéster

Información al Consumidor	
Considerando la recomendación de la NOM-004-SCFI-2006	
* No indica  con jabón o detergente 	
º Tipo de secado	
+ No presenta exprimir o no exprimir

Apariencia despúes de lavado

• Sin observaciones.

D   DeficienteSimbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

Tela delantero
82 g/m2

Espalda alta/baja
107 g/m2 / 105 g/m2

E B

Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento

$  Precio obtenido por Internet los días 13 y 14 de septiembre del 2022.

PUMA 
/58639311 
/México  

$499

Conclusiones

• Su estampado se deteriora.

E

MB
Masa de la tela1 g/m2

148 g/m2

100% Poliéster

Apariencia despúes de lavado

• Alteración en termofijado del logotipo de 
la marca.MB MB

Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento

Playeras Deportivas de Secado Rápido 
para Caballero

Acabados

Sin Defectos

Información al Consumidor

Incompleta+

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

Sin Defectos

E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

MB EB E E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

MB B

Tallas: 
Todos los modelos analizados cumplen con la talla que indican.

Acabados
I       Sobrante de tela en remetido de costuras en dobladillos
II      Ligera variación de simetría de piezas 
III    Costuras sin deshebrar 
IV    Puntadas faltantes
V      Sesgo de tela (distorisón)
VI    Tela con vellosidad



Oc
tu

br
e  

20
22

  R
ev

ist
a d

el 
CO

NS
UM

IDO
R

45 

Oc
tu

br
e 2

0
22

  R
ev

ist
a d

el 
CO

NS
UM

IDO
R

44 

ADIDAS 
/HB7482 
/Camboya  

UNDER 
ARMOUR 
/1361469-899 
/Jordania  

$599 $732

Conclusiones

• Al absorber el sudor, tarda en secarse. • No indica si se puede exprimir o no para que se seque.

Conclusiones

• No indica si se lava con jabón o con detergente. 
• No indica si se puede exprimir o no para que se seque.

Notas:
(1) Cuando la playera está compuesta de 
dos telas distintas se indica la masa de 
cada una de ellas.

Precios Promedio de Playeras Deportivas de Secado 
Rápido, levantados en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Aguascalientes, Durango y Tijuana del 5 al 
14 de septiembre del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

$  Precio obtenido por Internet los días 13 y 14 de septiembre del 2022.Precios: $   Precio Promedio

E

MB MB
Masa de la tela1 g/m2

103 g/m2

Masa de la tela1 g/m2

100% Poliéster 93.12% Poliéster 
6.88% Elastomultiester 

93.25% Poliéster
6.75% Elastomultiester

Información al Consumidor	
Considerando la recomendación de la NOM-004-SCFI-2006	
* No indica  con jabón o detergente 	
º Tipo de secado	
+ No presenta exprimir o no exprimir

Apariencia despúes de lavado

• Sin observaciones

Apariencia despúes de lavado

• Presenta un aumento considerable 
    de vellosidad.

D   DeficienteSimbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

E MBE B MB

• Después de lavarla se le forma vellosidad.  
• Se agrandó un poco.

Tela delantero
131 g/m2

Tela espalda
151 g/m2

Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento

Playeras Deportivas de Secado Rápido 
para Caballero

Acabados

Sin Defectos

Información al Consumidor

Incompleta+

Acabados

I, III, V, VI

Información al Consumidor

Incompleta*+

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

E S MB E MB

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

E E MB E E

Tallas: 
Todos los modelos analizados cumplen con la talla que indican.

Acabados
I       Sobrante de tela en remetido de costuras en dobladillos
II      Ligera variación de simetría de piezas 
III    Costuras sin deshebrar 
IV    Puntadas faltantes
V      Sesgo de tela (distorisón)
VI    Tela con vellosidad



Oc
tu

br
e  

20
22

  R
ev

ist
a d

el 
CO

NS
UM

IDO
R

47 

Oc
tu

br
e 2

0
22

  R
ev

ist
a d

el 
CO

NS
UM

IDO
R

46 

SQUADRA 
/11125 
/México  

TEAM 
APPAREL 
/4781
/México  

$217 $329

Conclusiones

• Al absorber el sudor, tarda en secarse. • Su estampado se deteriora. 

Conclusiones

• Tarda en absorber el sudor.
• Al absorber el sudor, tarda en secarse.

Notas:
(1) Cuando la playera está compuesta de 
dos telas distintas se indica la masa de 
cada una de ellas.

Precios Promedio de Playeras Deportivas de Secado 
Rápido, levantados en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Aguascalientes, Durango y Tijuana del 5 al 
14 de septiembre del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios: $   Precio Promedio

E

B S
Masa de la tela1 g/m2

131 g/m2

Masa de la tela1 g/m2

138 g/m2

100% Poliéster 100% Poliéster

Información al Consumidor	
Considerando la recomendación de la NOM-004-SCFI-2006	
* No indica  con jabón o detergente 	
º Tipo de secado	
+ No presenta exprimir o no exprimir

Apariencia despúes de lavado

• Alteración en termofijado de espalda.

Apariencia despúes de lavado

• Alteración en estampado delantero de 
marca y de etiqueta permanente.

D   DeficienteSimbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente 

E MBMB MB MB

• Su estampado se deteriora. 

Cambios dimensionales Resistencia al reventamientoCambios dimensionales Resistencia al reventamiento

$  Precio obtenido por Internet los días 13 y 14 de septiembre del 2022.

Playeras Deportivas de Secado Rápido 
para Caballero

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

III, IV

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

Sin defectos

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

MB D S E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

D D S E E

Tallas: 
Todos los modelos analizados cumplen con la talla que indican.

Acabados
I       Sobrante de tela en remetido de costuras en dobladillos
II      Ligera variación de simetría de piezas 
III    Costuras sin deshebrar 
IV    Puntadas faltantes
V      Sesgo de tela (distorisón)
VI    Tela con vellosidad
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48 NO DICEN 
SI SE 
PUEDEN 
EXPRIMIR

LO QUE ENCONTRAMOS

ADIDAS    REEBOK SOUL 
TRAINERS    

THE NORTH 
FACE     

UNDER 
ARMOUR    

NO DICE 
CÓMO 
SECARLA

SOUL 
TRAINERS

NO DICEN SI SE 
LAVAN CON JABÓN 
O DETERGENTE

SOUL 
TRAINERS

UNDER 
ARMOUR

AL LAVARLA 
PIERDE SU 
TEXTURA 
ORIGINAL

UNDER 
ARMOUR

SU ESTAMPADO 
SE DETERIORA

PUMA

SQUADRA TEAM APPAREL

SE AGRANDÓ 
UN POCO

UNDER 
ARMOUR

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.
Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por 
infracciones a la ley.

Se le forma  vellosidad.

Después de 48 lavadas su estampado no luce como nue-
vo, a diferencia de otros modelos.

LAS QUE 
MENOS 
RESISTEN

THE 
NORTH 
FACE NIKE

Presentaron roturas al ejercer 
menos fuerza en la prueba de 
Resistencia al reventamiento.

Después de 48 lavadas su 
estampado se agrandó, a 
diferencia de otros modelos.
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50 
TARDAN EN 
ABSORBER EL 
SUDOR

PRECIO Y 
CALIDAD

TEAM 
APPAREL 

THE NORTH FACE 
(en la parte delantera)

AL MOJARSE CON EL SUDOR, TARDAN 
EN SECARSE

TEAM APPAREL ADIDAS SQUADRA

DISTRIBUYEN 
EN POCO TIEMPO 
LA HUMEDAD

REEBOK

SUELTA 
MUCHO TINTE 
AL LAVARLA 
Si la lavas con ropa más clara la manchará.

SPRINT

SOUL 
TRAINERS

STARTER THE NORTH FACE
(en la parte trasera)

LO QUE ENCONTRAMOS

El sudor se esparce en la prenda ayudando a 
que se evapore más rápido.

Por precio, calidad e 
información al consumidor, 
destacamos los siguientes 
modelos:

SPRINT

$199
Excelente

STARTER

$206
Excelente

DUNLOP

$239
Excelente
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Notas:
(1) Cuando la playera está compuesta de 
dos telas distintas se indica la masa de 
cada una de ellas.

Precios Promedio de Playeras Deportivas de Secado 
Rápido, levantados en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, Aguascalientes, Durango y Tijuana del 5 al 
14 de septiembre del 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

Precios: $   Precio Promedio

Información al Consumidor	
Considerando la recomendación de la NOM-004-SCFI-2006	
* No indica  con jabón o detergente 	
º Tipo de secado	
+ No presenta exprimir o no exprimir

D   DeficienteSimbología:    E  Excelente MB  Muy Bueno B  Bueno S  Suficiente $  Precio obtenido por Internet los días 13 y 14 de septiembre del 2022.

ASICS 
/2032C269.403 
/Vietnam  

$699

Conclusiones

• Resiste menos que otros modelos. 
• No indica si se lava con jabón o con detergente. 

E

MB
Masa de la tela1 g/m2

98 g/m2

100% Poliéster

Apariencia despúes de lavado

• Sin observaciones.E B

• No indica si se puede exprimir o no para que se seque.

Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento

DANSKIN 
/G022SA04006 
/China  

$219

Conclusiones

• Su estampado se deteriora. 	

MB
Masa de la tela1 g/m2

94.75% Poliéster
5.25% Elastano

Apariencia despúes de lavado

• Ligero cambio de tono en la prenda.
• Alteraciones de aplicaciones de termofijado. 

Tela delantero
181 g/m2

Tela espalda
211 g/m2

E MB

Cambios dimensionales Resistencia al reventamiento

Playeras Deportivas de Secado Rápido
para Dama

Información al Consumidor

         Completa

Acabados

I,II

Acabados

Sin Defectos

Información al Consumidor

Incompleta*+

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

E E B E E

Absorción
 de Agua Capacidad de secado Capilaridad

Resistencia a la decoloración

Al sudor Al lavado

E B MB E E

Tallas: 
Todos los modelos analizados cumplen con la talla que indican.

B

Acabados
I       Sobrante de tela en remetido de costuras en dobladillos
II      Ligera variación de simetría de piezas 
III    Costuras sin deshebrar 
IV    Puntadas faltantes
V      Sesgo de tela (distorisón)
VI    Tela con vellosidad
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54 NO DICE SI 
SE PUEDE 
EXPRIMIR, SI SE 
LAVA CON JABÓN 
O DETERGENTE  
Y ES LA QUE 
MENOS RESISTE

LO QUE ENCONTRAMOS

ASICS

DANSKIN

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.
Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias y sus proveedores a requerimientos y, en su caso, a procedimientos por 
infracciones a la ley.

SU ESTAMPADO 
SE DETERIORA
Después de 48 lavadas su estampado no luce 
como nuevo, a diferencia de otros modelos.

Presentó roturas al ejercer menos 
fuerza en la prueba de Resistencia 
al reventamiento.

UN CONSUMIDOR SABIO CONSUME RAZONADAMENTE. 
CUIDA TU ECONOMÍA.

$199 $719

MBE

NIKESPRINT                                                   

¿GASTAS EN MARCA O PAGAS CALIDAD? 

VS

Hay productos que tienen mayor calidad a un precio más económico 
que otros muy famosos de menor calidad, por ejemplo:
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RECOMENDACIONES
de Compra de Uso

Sustentabilidad

ADQUIÉRELA EN TIENDAS 
ESTABLECIDAS
Así podrás hacer efectiva la garantía si lo requieres.

VERIFICA QUE NO TENGA 
IMPERFECCIONES
Revisa que no esté rasgada, presente malas costuras, 
manchas o cualquier otro defecto. 

REVISA LAS INSTRUCCIONES DE 
CUIDADO
Checa que estén completas; es decir, que indiquen cómo 
lavarla, secarla, si se puede planchar, entre otras. SÉCALA EXTENDIDA Y NO LA 

EXPRIMAS
Preferentemente colócala de manera horizontal y sin 
exprimir. No la expongas directamente al sol durante su 
secado. 

No es necesario planchar este tipo de prendas, pero 
si lo haces que sea a temperatura baja, si incluye un 
estampado plánchala por la parte interior para evitar que 
se dañe.

LÁVALA ANTES DE 
ESTRENARLA
Como toda prenda nueva, las telas con que son 
confeccionadas se someten a procesos químicos 
para darles la textura, color y apariencia, lo que puede 
provocar irritaciones o molestias en la piel. 

SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE 
CUIDADO
Para que tus playeras duren más lee la etiqueta donde se 
indica cómo lavarlas y cuidarlas.

Estas prendas se pueden usar durante mucho tiempo, minimizando 
su impacto al medio ambiente ya que no son biodegradables. Al 
final de su vida útil puedes usarlas como trapos para la limpieza o 
para lustrar zapatos.


